
ANNEXE 2: STATISTIQUES MINIÈRES 

ANTIMOINE (T)  

1965 	 1975 	 1985 	 1995 
Volume 	% 	Volume 	% 	Volume 	% 	Volume 	% 

COMIBOL 	 43 	 1 , — 	— 	— 	 — 	 -- 

Mines moyennes 	5,895 	67 	9,407 	59 	6,665 	75 	4,295 	65 

Petites mines 	2,745 	31 	4,560 	28 	2,144 	24 	1,597 	24 

Coopératives 	— 	— 	— 	116 	1 	--- 	 — 

Autres exportateurs 	83 	 1 	2,122 	13 	-- 	— 	762 	11 

Total 	 8,766 	100 	16,089 	100 	8,925 	100 	6,654 	100 

BISMUTH (T)  

1965 	 1975 	 1985 	 1995 
Volume 	% 	Volume 	% 	Volume 	% 	Volume 	% 

COMIBOL 	 288 	97 	591 	95 	155 	97 	--- 	--- 

Mines moyennes 	5 	 2 	— 	— 	— 	 — 	--- 	-- 

Petites mines 	4 	 1 	12 	 2 	4 	 3 	-- 	— 

Coopératives 	— 	— 	— 	— 	 — 	— 	— 

Autres exportateurs 	— 	 — 	19 	 3 	— 	 — 	-- 	--- 

Total 	 297 	100 	622 	100 	159 	100 	--- 	— 

ÉTAIN (T) 

1965 	 1975 	 1985 	 1995 
Volume 	% 	Volume 	% 	Volume 	% 	Volume 	% 

COMIBOL 	 13,893 	57 	20,272 	63 	9,859 	61 	3,967 	 27  

Mines moyennes 	3,919 	16 	6,899 	22 	4,085 	25 	515  

Petites mines 	2,933 	12 	4,476 	14 	1,507 	9 	721 	 5  

Coopératives 	-- 	— 	--- 	— 	819 	5 	2,124 	 14 

Autres exportateurs 	3,465 	15 	305 	1 	-- 	— 	7,406 	 50 

T-otal 	 24,210 	100 	31,952 	100 	16,270 	100 	14,733 	100  


