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2o. Travail à l'orge ou an seigle. Pour

co travail, on bg aort d'une pâte aigrie do

farine d'orgo on de seigle délayée dans

de l'can. Durant la fermentation dt^cea

pâtce, il se développe nn acide particu-

lier (acide lactique) qui réagit sur les

poils coramo la chaux.

3o. Travail à la jnsée. Les peaux sont

plongées dms une liqueur de tan aigri.

4o. Travail à Pécha ulfe. Il consiste à

soumettre les peaux à l'action de la va-

peur d'eau chaude. Ce procédé offre

plus d'un inconvénient. Dans le pro-

cédé américain dit cold swcatlng^ on ex-

pose les peaux dans une atmosphère do

vapeur d'eau froide. Ce procédé est

très vanté, et mérite d'attirer l'attention

de nos tanneurs.

Quand on a recours au travail à la

chaux—qui est le travail exclu&ivemont

employé à Québec—il importe do bien

connaître les dano^ers et les inconvénients

de ce procédé, et les méthodes en usage

pour y remédier.

Quand les peanx ont été quelque

temps eu contact avec la chaux, elles


