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Gisements de Magnésite du district de Grenville,
comté d'Argenteuil (Québec.)

CHAPiiilE I.

INTRODUCTION.

GÉNéRALrrés

.

Par suite de la présente guerre, des quantités de oiatièrea minérales, jadis

importées d'Europe au Canada et aux Etats-Unis, ont été partiellement ou com-
plètement supprimées, et c'est pour cette raison cju'une attention particulière

a été apportée à la recherche des gisements de tels minéraux qui pouvaient
se trouver sur ce continent. Parmi les minéraux de cette clasae, un des plus

importants est le carbonate de magnésium, magnésite, dont l'approvisionne-

ment dans le monde provenait presque entièrement des gisements d'Autriche-

Hongrie et de Grèce. L'importation aujourd'hui restreinte de ce minéral, surtout

dans le temps d'une activité sans précédent dans les industries métallurgiques,

a entraîné une transformation complète dans les conditions du marché américain

pour la magnésite.

La dépendance presque complète de l'étranger dans laquelle le consommateur
américain se trouvait, avant la guerre, pour s'approvisionner de magnésite, et

la façondont on se fait à la situation nouvelle, sont indiquées par les statistiques

de l'importation et de la production du pays, données aux pages 11 et 13. En
1913, l'année qui précéda la guerre, 172,591 petites tonnes de magnésite cakinèe,

et 22,872 tonnes de magnémte brute furent consommées aux Etats-Unis, et de
ce nombre (seulement 9,632 tonnes de minerai brute) moins a 3% fut produit

dans le pays, alors qu'en 1915, la consommation totale de n ignésite Etat-^

Unis fut de 26,574 petites tonnes de nu^nésite calcinée et 80,267 petites tonnes <

magnésite brute, dont environ les 23% étaient de production domestique. Lh
même, la production de la magnésite au Canada augmenta de SIS tonnes,

luées à 13,335 en 1913. à 55,413 tonnes ayant une valeur de $563,829,

1916.

Jusqu'à aujourd'hui (mars 1917) l'augmentation de la production d»
l'Amérique du Nord est provenue presque entièrement des psements du Canaét
situés à quelques railles au nord de la rivière Ottawa, dans le district de Grenville

Québec, et de quelques dépôts disséminés dans l'Etat de la Californie, aux Euts-
Unis. Bien que 1», magnésite canadienne contienne phis de chaux que celle de
Californie, et que, par cela même, elle soit de qualité inférieure, à tous les autres

égards elle est supérieure à celle de Californie. Voici quelques-uns des plus

importants de ces motifs de supériorité.

(1) Les dépôts canadiens pris à part sont beaucoup fAm étendus et plus

faciles à travailler que ceux de Californie.



(2) Ixrs d{ (K\ts (le Californio \ tiix tous sont si pt-u étendu» «jue nu me s'ils

étaient travaillés, à dire d'experts, ils ne pourraient fournir qu'une faible partie

de la magnésite nécessaire aux Etats-Unin.'

(.)) Ku t'gard uu fait que les manufactures qui font usage de magnésite sont

!<ituéc8 dans la partie orientale du continent et que les frais du transport de la

mainiésite entre la Californie et les localités de l'est des Etats-Unis, s'élèvent

h $10 la tonne, les dé|)Ais ranadicns sont bien plus favorablement situés par rap«

port au marché de la magnésitc.

(4) I ,a main-d'œuvre est infiniment plus chère en Californie que dans la pro-
vince de Québec.

(5) A l'heure qu'il est (mars 1917) le prix exact de la magnésiie canadienne
offerte sur les principaux marchés de magn^site aux Klats-Unis est inférieur de
moitié ou du tiers à celui de la magnésite de Californie, différence (lui deviendra
probablement plus forte lorsque se continueront les tramways depuis les gise-

ments canadiens jusqu'à la ligne de chemin de fer.

Si l'on tient compte des observations qui précèdent, on verra qu'il esf

probable que, pour plusieurs emplois, la magnésite de Californie ne pourrait pas
faire une concurrence sérieuse au produit canadien dans la partie orientale de»
Etats-Unis ou au Canada, à la condition que les gisements canadiens pussent
suffire aux demandes.

Le présent mémoire est un exposé assez court des résultats il'un examen des
gisements de magnésite à Grenville, examen, fait par l'auteur, des gisements de
magnésite, dans le courant d'un travail sur le terrain pendant la saison de 1916;
on y a ajouté, dans un chapitre d'introduction, des renseignements d'un intérêt
générai pour ceux qui s'occupent de l'industrie minière de magnésite.

'Minerai Reaourcnof Ur. od States, partie 2. 1914. p. 571.
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MAUNisiTB.

Lamagnétite—c'est ainsi qu'on appelle le carbonate de magnétium
(Mf^rO-' ttllc (juVIIc est trouvée ilaiis la nature, -t un cfmpos^ chimique qui

cunsiHlt. en 47-6% d'oxyde de mag.iétium (c'e»t*à-dire de magnésie) (MgO), et

S2 -4% d'acide carbonique (COi). Elle eat un peu plus pesante et plus dure que
la calcitf, ayant une (K-santeur s|i^cifi(|ue de 3 A J t2, et une dun té «le 3-b à

4-5. Quand elle est débarraitsée de toute impureté sile est généralemeitt d'une

blancheur étincelante comme la neige, mais Ik où elle est souillée d'impiiretéa

répandues ça et là, sa couleur est d'un jaune brun du gris. I.a magnésite est

presque insoluble dans les acides chlorh>drique ou sulfurique froids, mats se

dissout facilement, avec effervescence dans ces acides chauds. Quand elle est

soumise à (le hautes tem|)/'ratures >i se pro^' 't une décompnsition graduelle du
minéral en magnésie et acide carhoniqui -mpératurcs qui vont de JOO" à
600° centigrades'. La magnésie qui < > ce est excessivement réfractaiie

puisque son point <le fusion est d'enviroi , de^'rés centigrades'.

l.es gisement- de marnésite sont distribués un peu partout dans le nonde
et sont généralement considérés comme appartenant ;\ l'un ou à l'autre des deux
types, le massif ou le cristallin. La magnésite, le type le plus commun, est une
variété compacte, à grain très fin, qui se trouve tl'habitude en vein'js ou en amas
dans la serpentine, c inme un résultat de l'altération de roches riches en magné-
sium et appartenant à la famille des péridotites. A ce groupe appartiennent

les gisements de la Grèce, presque tous ceux de la Californie, les gisements

récemment découverts dans le district de Bridge River, en Colombie britannique,

et beaucoup d'autres en diverses parties du monde. La variété cristalline de
la magnésite a été ainsi dénommée en raison de sa texture cristalline un peu
grossière. Les principaux gisements de cette classe, découverts justju'ici, sont

ceux de l'Autriche-Hongrie et du district de Grenvilie au Canada. Dans chacun
de ces pays la mag» se présente sous forme d'amas dans le calcaire ou de
sédiments associés ( -otit devenus cristallins par suite du métamorphisme
intense auque l cf*^^ séamients ont été soumis.

PRÉPARATIONS DE LA MAGNÉSITE.

'.a magrL..te se trouve sur le marché géntTaloment sous l'une ou l'autre des
formes suivantes: ou brute, ou caustique et calcinée, ou brûlée à fonds.

Magnésite brute. Cette magnésite, comme son nom l'indique, est le carbo-

nate de magnésium tel qu'il est pro<luit dans la mine avec la quantité de serpen-

tine, de quartz, de dolomi j, de calcite, ou d'autres impuretés qu'on élimine lors

de l'extraction par schéidage.

Magnésite caustique calcinée. Lorstjua la magnésite brute est calcinée à une
très haute température (à peu près 1100 degrés centigrade)'' il en résulte un
produit appelé magnésite caustique calcinée. Ce produit se compose de magné-

Brill. O.. Uebct die DUsoclation der Karbonatc der Erdalkalien und des Magnesiuinkarbonate, Zducbrift. f

.

AnorR. Cliim.. vol 4.S. mos, pp. 277-2W.
Grunbt^rii K. Beitr^n. zur Kennt.nis der naturliohen Icristallistierten ICarbonate, des Caldumi, Magncduioa,

Elsenj ami .Mann.iin, Zeitschr I Anorg. Chem.. vol. «0. IQll. p. t.)7.
'JOOtj» c. d aprO .Molssan
I''1U° C. ' (ioodwin-Mailcy, Jour. Am. Electrochemical Soi., vol. 9, 1906, p. 89.
2îlH)° " O. Rutï. /i-inchr. .Anorg. Cheui. vol. Si. Vll.i. ii. '7.).
2X00° •• C. W. Kanolt. Jour. VVash. Acid. Se., vol. J. liJU. p. JIS.
Morganrotb, L. C. Bull. Am. Iiut. Mia. Eng., n° 93, 1914. p. iiSl.
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sium (MgO) dans lequel environ 2 à 4% d'acide carbonique a été retenu. Il

se décompose au contact de l'eau et se combine avec le chlorure de magnésium

pour former une substance dure et vitreuse appelée oxychlorure ou ciment de

Sorel.
.

Magnésite brûlée à fond. Si, d'autre part, la magnésUe est calcmée sous

l'action d'une flamme blanche (environ 1700' centigrade)» il en résulte un produit

appelé magnésite brûlée. Cette substance contient moins de 1% de bioxyde

de carbone, est extrêmement réfractaire et sans activité chimique. Elle ne se

décompose pas à l'air ou dans l'eau, mais elle tend à se désagréger au contact de
.

la vapeur.*

USAGES DE LA MAGNÉSITE.

Les propriétés singulières et variées de la magnésite, et les produits qui ei>

dérivent, ont vulgarisé l'emploi de ce carbonate dans un grand nombre d'indus-

tries. Voici celles des applications les plus importantes de cette matière à

l'industrie.
^ . .

Matière réfractaire. Eu égard au point de fusion très élevé et à l'inactivité

chimique de la magnésite, ce minéral est des plus fréquemment employés dans

les industries métallurgiques et autres où les objets très réfractaires sont requis.

Dans ce but c'est la magnésite brûlée à fond qui est employée sous forme soit de

brique soit de sable. Sous forme de brique on s'en sert pour garnir intérieure-

ment les fourneaux à acier Siemens-Martin, \v "^ourneaux pour soudure, chauf-

fage et fusion, les convertisseurs à cuivre, les fours électriques, les fours à réver-

bère, les amalgamateurs et les fourneaux pour affiner le plomb. Sous la forme

concassée, la magnésite est employée pour garnir le fond des fours Siemens-Martin

pour garnir les fours rotatoires, pour fabriquer les creusets et les coupelles. La

magnésite caustique calcinée est aussi employée, en quelque mesure, comme

une substance réfractaire pour un vernis à l'épreuve du feu, et dans certains

mélanges avec la magnésite brute et d'autres matières pour le garnissage des

fourneaux.

Tout récemment la Steel Company du Canada a fait usage de la m^ésite

calcinée de Grenville, mélangée avec 10 à 40% de laitier de fourneaux, pour le

garnissage des fourneaux Siemens-Martin à acier, et cela avec des résultats

satisfaisants. La composition chimique du laitier est la suivante:

Silice

Alumine ,7 io
Oxyde de fer J'"*;
Chaux 51-97

Magnésie ^ "'n
Acide phosphorique ni; 7
Soufre ^-247

Oxyde de manganèse 5-0/

La façon dont le mélange susdit est préparé et placé dans le fourneau est

comme suit:

La magnésite brute à son arrivée de la mine est calcinée pendant huit heures

dans un fourneau qui contient environ 9 tonnes de la matière brute, et environ

3 tonnes de charbon sont consommées pour cette opération. La magnésite

'Gowling, W., "The Metallurgy of the non-(em>ut minenli", 1914, p. 10.

D'aprts R. H. Voungman, Mctal. and Cbem. Eng., vol. 12, 1914, p. 620.
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calcinée est alors réduite avec un marteau, en morceaux d'un demi-pouce, ou

moins encore de diamètre, et mélangée avec le laitier broyé en des proportions

qui sont de 15 à 40% de laitier, et 85 à 60% de magnésite.

Pour procéder au garnissage d'un fourneau, on le chauffe à une température

qui dépasse celle de la fusion du laitier (2700 à 2800 degrés Fahrenheit)

et de petites quantités du mélange de laitier et de magnésite en partie calcinée

sont jetées dedans et répandues uniformément sur la sole du fourneau, à des

intervalles de 15 minutes. De cette façon le garnissage est établi sur la sole

du fourneau à la profondeur requise. Si le mélange susdit est très bien fait et

s'il est placé avec soin, le garnissage en question pourra durer très longtemps

sans qu'il soit besoin de la réparer et se montrera à l'égal à tous égards des gar-

nissages faits avec de la magnésite autrichienne.

Avant la présente guerre, il était reconnu par les fabricants de briques en

magnésite que les briques réfractaires ne pouvaient pas être faites avec de la

magnésite qui contenait plus qu'une très petite fraction de chaux, mais l'analyse

suivante d'une brique de magnésite, qui nous a été communiquée par un des

principaux acquéreurs de magnésite canadienne, semble indiquer que tel n'est

pas le cas et que la magnésite de Grenville est utilisée en fortes porportions, si

non entièrement, dans ce but.

SiOî Fe,0. AI.O, CaO MgO
10-26 6-67 2-98 8-70 71-75 perte au feu 0-05

On dit aussi qu'un mélange de magnésite de Grenville brûlée à fond, de

magnésite Grenville caustique calcinée, et de chlorure de magnésium, est actuelle-

ment employé avec avantage comme garnissage de fourneau, à la place de la

brique de magnésite.^

Oxychlorure, ou ciment de Sorel. Un mélange de magnésite caustique calcinée

finement pulvérisée et de chlorure de magnésium, appelé oxychlorure ou ciment

de Sorel, a été utilisé en beaucoup d'endroits, ces dernières années, comme parquet

sanitaire, stuc, marbre artificiel, tuile de toiture, et autres buts structuraux.

L'emploi de la magnésite à ces usages est basé sur ce fait que lorsqu'elle est

mouillée avec une solution de chlorure de magnésium à un certain degré de con-

centration, elle se fige en un ciment vitreux très dur. Comme moyen de parque-

tage cette matière, si elle est bien mélangée et bien mise en place, est très supé-

rieure à toute autre variété de ciment. On peut lui donner une couleur quelcon-

que, elle se polit très bien ; elle est imperm^ble et incombustible, et ne se réduit

pas en poussière. Cependant on s'est heurté à certaines difficultés d'ordre

pratique pour se procurer une matière brute qui eût des qualités uniformes,

et c'est pour cela que les planchers n'ont pas toujours donné la satisfaction qu'on

espérait. Dans la pratique, il est généralement d'usage d'ajouter certaines

matières telles que du bois, de la serpentine, du talc, du quartz pulvérisé, de

l'amiante, et d'autres substances qu'on mélange avec l'oxydilonire, comme
remplissage, ce mélange pouvant alors se vendre dans le commerce sous des

noms différents, tels que marbre artificiel, asbestolithe, planchers d'amiante,

planchers sanitaires, scagliola, stonewood, tileine, et velvetile.

Fabrication de la pâte de bois par l'emploi du sulfite. De grandes quantités

de magné«te sont utilisées dans la fabrication de la pâte de bois, chimiquement

'RoMI, H. J., "The Owtlopmwtt of Caaadlu nwgneiltf". kmmiMe «anualle, Can. Min. lait., 1917.
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traitée, pour en faire du papier. La préparation de la pulpe par ce ProcMé

consisteVfaire bouillir le bois avec un réactif ch.rruque qui
^^^l^^^^^^'^^

décomposition. Dans ce but on se sert soit d'ac.de sulfureux so.t de bisulfite

de calcium ou de magnésium, Le bisulfite de magnésium est en général préfé é,

à cause de sa plus grande stabilité et parce qu'il dissout beaucoup mieux les

carbonique. Des quantités considérables d'acide carbo-

nique étaient autrefois fabriquées à l'aide de la magnésite. mais aujourd hm

on se sert spécialement davantage de calcaire ou de coke dans ce but. L acide

carbonique est tiré de la magnésite brute en calcinant, récupérant, punhant et

comprimant l'acide carbonique qui, sous forme de gaz. est aussi produit; la

magnésie caustique, qui reste sous forme de résidu, se vend en qualité de sous-

produit. Mais dans la pratique on a trouvé que pour obtenir les résultats les

plus efficaces dans la fabrication de l'acide carbonique, la magnésite brute doit

être calcinée à une température plus basse que celle qui est nécessaire pour pro-

duire do la magnésite caustique calcinée, c'est-à-dire (,ue le résidu contenait

trop d'acide carbonique. C'est pour cela que l'emploi de la magnésite pour la

fabrication de l'acide carbonique va diminuant de plus en plus.

Fn raison du fait que la calcination de la magnésite brute produit une dimi-

nuiion tle poids de près de 509c.on a trouvé plus économique de calciner la magné-

site à la mine et d'abaisser les frais de transport, et d'habitude on n essaie pas de

conserver l'acide carbonicpie dans cette opération.

aCouleur à Veau froide. ^> A cause même de ses qualité, refractaires la

magnésite caustique calcinée est maintenant utilisée pour fabriquer des cou-

leurs imperméables. Dans ce In.t on fait un mélange finement P" vér.sé de

magnésite caustique calcinée avec du chlorure de magnésium, le tout mêlé

avec de l'eau au moment d'appliquer la couleur.
'

Ma''nésiim métallique, .\vant la guerre, le monde s approvisionnait de

magnésium métallique principalement en Allemagne où on le fabriquait avec

des sels de magnésium qu'on obtenait dans les gisements de sels de Stassfurt

( Pruss<.) On en pr.xluit actuellement des quantités considérables en ^ rance, en

Angleterre, aux Etats-Unis et au Canada. En raison de la demande de plus

en plus forte qu'on fait de ce métal pour buts de guerre, et des restrictions a,.por-

,.-.es à .on importation, le i.rix du magnc-sium a rapidement monte aux Ltats-

Lnis, après la déclaration de guerre, de SI.40 la livre à S5 et même S en 1914.

Pendant l'année 1915 le prix ordinaire à New-York était de S., la Irvrc, mais

depuis il a considérablement baissé, et se vend aujourd hui a S3.50 la livre.

L'importation du magnésium aux Etats-Unis, avant la guerre, selon les statis-

tiques du ministère du Commerce, se montait à 38,000 livr.s par année. Ce

chitïr.., selon le Dr W.-M. Gro.venor'. était fort inférieur à celui de la cunsom-

mation.le magnésiun. étant importé sous d'autres noms par certains industriels.

La consommation normale, eux Etats-Unis, pour les usages domcst.qu,.s est

év duée par le Dr Grosvenor, au chiffre de 50.000 livres annuellement, montant

qui é<,uivaut à 90.UOO tonnes, environ, de magnésite brute. La production

totale de ma-:é.i..n métallique, aux Etats-Unis, en 1915. était de 87,500 livres,

évaluées ;\ 8440,000 approximativement.*

'~îij^;;à^ifîie d^'E^^J^-ùtù^'^n^^ 1»15. partie 1. p. V37.
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Les procédés usuels employés en Allemagne pour la fabrication du magné-

sium consistaient à électrolyser, c'est-à-dire à décomposer par l'électricité le

double chlorure MgClîKcl (de magnésium et de potassium) à l'état de fusion.

On dit qu'on peut obtenir le même résultat par les procédés suivants: la réduc-

tion du chlorure de magnésium avec du sodium métallique; le réduction de

l'oxyde avec du carbone; l'électrolyse de la magnésie; la réduction du chlorure

en fusion avec de l'aluminium; la réduction de l'oxyde ou de carbonate en

résidus formant des scories, et autres procédés'.

Au Canada, le magnésium métallique est produit aujourd'hui par l'élec-

trolyse à partir ilo la magnésite, dans les ateliers de la Shawinigan Electrometals

Company, à Shawinigan Québec. Les détails du procédé employé n'ont pas été

publicb, mais la magnésite canadienne est employée sous forme de matière brute.*

L'emploi principal du magnésium métallique est en qualité d'alliage avec

l'aluminiur.i (magnaliuni), le cuivre, le nickle, le zinc, le plomb, le fer, le bismuth

et autres métaux. De ces alliages, celui avec l'aluminium a été trouvé excep-

tionnellement précieux. En ajoutant 2% de magnésium à l'aluminium on

double sa résistance à la traction, on quadruple sa force de résistance à un coup

ou à un choc, et l'on réduit les frais de machinerie de 50^^ Le magnésium

est aussi utilisé pour épurer les alliages, aussi pour permettre de photographier

dans des endroits obcurs, en produisant une lumière intense et instantanée,

enfin pour les feux d'artifice. La science militaire s'en sert pour faire des obus-

étoiles qui éclatent en l'air et éclairent les positions ennemies.

Sulfate de magnésium. De grandes quantités de sulfate de magnésium (sel

d'Epsom) se consoninient chaque année aux Etats-Unis et au Canada; la

majeure partie, avant la guerre, était importée d'Allemagne où on la produisait

comme un sous-produit des dépôts de sel de Stassfurt. On peut aussi la pro-

duire en traitant la magnésite ou la dolomie avec de l'acide sulfurique; c'est

ainsi qu'on la produit aux Etats-Unis. Le sulfate de magnésium est employé

surtout en médecine, aussi pour tanner le cuir, et dans les manufactures de coton

et les laboratoires de chimie.

Chlorure de magnésium. Le chlorure de magnésium consommé en Amérique

était autrefois presaue tout importé d'Allemagne, mais actuellement on le

produit aux Etats-Unis en traitant la magnésite ou la serpentine par l'acide

chlorhydrique. On l'obtient aussi en le retirant comme sous-produit des eaux-

mères par le raffinage du sel. Le chlorure de magnésium est employé dans la

fabrication du ciment à l'oxyclilorure, des couleurs à l'eau froide, des cotonnades

et dans les laboratoires de chimie.

Le carbonate léger de nuxgnésie {magnesia alba levis). Le carbonate léger ou

basique de magnésie (MgOH, SMgCOs) peut se [iréparer avec du sulfate ou du

chlorure de magnésie, niais s'obtient aussi avec de la magnésite et de la dolomie.

Ce produit est utilisé comme article de toilette, comme remède, et comme un

isolateur de ralorif]ue sur les (-haurlièrcs, les tuyaux, etc.

Emplois divers. Il y a beaucoup d'autres usages qu'on peut faire de la ma-

gnésite et de ses dérivés. On s'en sert sous forme de carbonate p'>ur prévenir

'Grosvenor. Dr. W, M , M*tal and Chi-m. Eng , vol. U, 1016, pp. 262-264.
. .

'Staïutield, Dr. A. "Electric fumacea at appUed to non-ferroua mlnerala," Min. Jour. (Lond.) vol. 113, 1916,

pp. 23J-2J4.
«Lettre du Dr A. Stanafield.
Hlroavemor, Dr W. M., Métal and Chem. Ed(.. vol. 14, 1916, p. 263.
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l'écaillage dans les chaudières où des eaux sulfureuses sont employées; sous forme

de carbonate dans les poudres dentifrices; sous forme d'oxyde dans la dynamite,

dans l'industrie du caoutchouc, et comme hydrate (lait de magnéûe) dans les

préparations médicinales.

SOURCES ÉTRANGÈRES D'aFFROVISIONNEIIENT.

Bien qu'on sache qu'il y a des dépôts de magnésite dans bien des lieux de la

terre, la principale quantité de la production, avant la guerre, provenait de deux
pays seulement: l'Autriche-Hongrie et la Grèce. Les dépôts des Etats-Unis

nous intéressent en raison du fait qu'une grande partie de la magnésite extraite

de la mine, au Canada, est exposée aux Etats-Unis.

Autriche-Hongrie. La magnésite se rencontre dans un grand nombre de
localités très dispersées dans cet empire Austro-Hongrois, mais les gisements

soumis à des opérations minières sont restreints à la partie centrale de la province

de Styrie et au nord-ouest de la Hongrie. Dans la première de ces régions les

dépôts les plus importants se trouvent près de la ville de Veitsch. Le plus

important des dépôts dans le nord-ouest de la Hongrie se rencontre entre les

ville de Jolsva et Nyusta.

La magnésie qu'on trouve en Autriche-Hongrie est principalement une
variété d'un gris tirant sur le brun, qui se rencontre associée à du talc, à du
quartz, à de la dolomie, de la calcite, de la pyrite, et à d'autres minéraux sous

forme d'énormes amas lenticulaires de plusieurs centaines de pieds de diamètre.

plus grande partie des impuretés que renferme la magnésite est éliminée

. .ns la pratique par le tamisage au bord de la mine, et en classant ces déchets

après que le produit a été calciné; si bien que, à part le fer qu'elle renferme, la

magnésite ainsi produite peut être considérée comme suffisamment pure. On
dit que la magnésite des mines d'Autriche-Hor.grie, à ' ause du fer qu'elle contient,

est plus facilement brûlée à fond et que l'oxyde de fer contenu dans le produit

sert de lien pour les garnissages de fourneaux, et aussi dans la fabrication des
briques de magnésite. C'est pour cela que, sauf là où une matière plus fortement

réfractaire est requise, la magnésite d'Autriche-Hongrie est préférée'.

Analyse chimique de la maenisite typique d'Autriche-Hongrie.

I II
'

III IV V

SiO. 0-45 0-76 S-83 074 0-74- 0-76
MiO> trace 014 0-48 039 0-39- 0-27
Fe.Oi 3-65 5-72 154 3-27 3-27- 343
MniO, trace 0-94
CaO 0-97 0-32 '4-52 0-20 1-20- 90
MaO
COt

43-82 43-06 39-54 44-80 44-80-45-00
50 44 49-81 47 09 50-10 50-10-50-20

Total 99-33 100-25 99-90 99-50

1. Veitsch, Fortschritte der Min., Krist. und Pet., vol. 4,
' J14, p. 29.

II. Britenau, " " " "

III. Dienten, Eicheiter C. F., lahrb. d.k.k. geol. R.A., 1907, p. 227.
IV. ?o!sva, Fortschritte der Min., Krist., und Pet., vol. 4, 1914, p. 32.
C NyuBtya, Bull. 355, U.S.G.S., 1908, p. 56.

'Momuoth, L. C. "The occunence, prepanUon. Bnd lUc o{ magooite." Bull. Am. lut. Mia. Bai., 1914, a* 93,
pp. 2345-2352.



A cause <iu luit que les gisements de la magnésite d'Autriche-Hongrie sont

intimement associés à des sédiments marins du paléozoïque on croyait autrefois

que la niagné> ite était d'origine sédimentaire ; mais une étude plus approfondie

des gisements, en ces dernières années, a porté à croire que ce sont en réalité des

dépôts métamorphiques formés par l'action sur le calcaire paléozoïque' de

solutions d carbonate de magnésium provenant de roches basiques intrusivc^

La quantité de magnésite calcinée exportée d'Autriche-Hongrie dans les

années 1909 à 1913 est donnée ici:

Tonnes métriques.
19(» 125.666
1910 182,911
1911 147,481
1912 171,196
1913 200.947

Grèce. La magnésite se rencontre i i plusieurs localités de la Grèce conti-

nentale, mais les dépôts les plus importants sont situés dans l'tle d'Eubée où elle

se trouve associée à la serpentme en •«->î"*î8 et en amas qui ont une largeur de 50

pieds et davantage, et une îongueui ue plusieurs centaines de peids. La magné-

site est de la vaiiété massive, et renferme, comme d'habitude, du quartz, de la

dolomie et d'autres impuretés. La plus grande partie de celles-d est éliminée

par le tamisage, dans la mine, si bien qu'une m^ésite aasn pure est produite.

En voici l'analyse:

Analyse de la magnéaie typique de Grice.

.s;o. 0-20 0-90 0-38 1-63

AivO. 0-201
0-86 ;o-i5 0-17

FeiO. (•20/ \0 08 1-19

CaO l) 31 1-53 1-68 1-44

MgO 1711 45-45 46 09 45-75
CO, 51-77 51-26 51*51 49-88

Totol 98-99 100 00 99-89 100-06

Comme le^ gisements de magnésite Eubéenne sont tous situés tout près de

la côte, quand les circonstances générales sont normales, la magnésite grecque

jouit de l'avanti^t. de transports par eau à bon marché jusqu'aux plus importants

marchés du monde pour la magnésite. La production a suivi le pn^^ression

suivante:

Production de magnésite en Gri 1911 a 191 ?.

1911 1912 1913

Brute
Grosses tonnes

27-892
22-987
6-432

Grosses tonnes
36-519
30-645
5-408

Tonnes nettes.

98-517
31-815

Brûlée à fond

*Ru!rnf î ,
"l'ohpr kristalUsie te maïnesitç ans den noî-lôslicheu Alpen. Tschennak'a MineralogÎKhe Mitt.,

1873. p. 2f>.!.

Weinschenk, E.. Grunzuge der lesteinskunde, Freiberg, vol. 2, 1905, p. 315.
Kedlich, Karl A., Foitachritte der Min. Kriit. und Pet., vol. 4, 1914, pp. 9.42.
Kem, A., Der Magnciit uad Sdne techidKbe Venrertung, GlOchauf, I9U, pp. 271.275.
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Xn^^^A ,f'.'
''""^ magnésite se rencontre dans de nombreuses

localités des Etats-Unis, n.ais les seuls d^-pôts assez considérables pour^vdquelque m.portance .ndustrielle et commerciale, qu'on ait découverts jusqu'ici

de ZT-'T^''T
''^î^' ? ^'^ y dans Cïoupde localités très d.spersées de la chaîne c-mièro et sur les pentes occidenSesdes Sierras Nevadas depuis le comté de M ,dicino. au nord, jusqu'au comtlde R.versKh^. au sud, sur une distance de 5uO milles. Des dépôts de propor-tions considérables se rencontrent, dit-on, <lans onze comtés de ce terrSemais jusquau commencement de la guerre, les opérations minières dans la'plupart des propriétés avaient à peine «iépas.é la phase de la prospection. Les

et de Santa Clara, une partie considc able de la p. iuetion totalo de l'Etatprovenant des dépôts dans le voisinage de Forterville. comté de TulareA
1 exception de certains gisements de ma^^nésite près de Bissel, comtéde Kern, qu, se présentent associés A des argiles et des schistes argileux, etpar „.la même passent pour être d'oriKine sédimentaire-tous les dépôts demagnesue en Californie, se présentent sous forme de ^•ei^es et dama! ifrcÇ- ersou de roches à serpentine qui résultent de l'altération de roches ignées Lgné^siennes. Bien qu',1 se rencontre, en quelques localités, des veines et de amt

contre! H
'"'î!

T''^''
^" ''''^«^'"^' ''^ plupart des dé'^^

con I r .
^ ""'"^'^ P"'""' " ^" ^^-«"''^ q"'"ne portionconsKU.nd,le des maieruu.x extraits de la mine exigent un classement fait à lamain et (,ue la quantité de roches sans valeur est grande

Analyse chimique de la magnésile californienne.

1 ' 11 III IV
Silice

Aliiniino

1 32
4.S 1

7

50-74

7-67
0-26
0-29

04
43-42
48-08

0-73
014
0-21
0-40

51-,S2

4-73
012
0-08
0-43

44-73
49 40

Sesquioxyilc dv fer

Acide carbonique.
. .

.

Total 99-80 99-76 99-61 99-53

ri iJ*'7t:r
'""lîé 'le Tulare, Bull. 355, U.S.G.S., 1008, p. 56.

i u. 'l V ' ?'';i°ÎP^. 355, t'.S.G.S.. 1908, p. 26.

Les analyses qui précèdent font voir que dans la composition chimique lamagnésite californienne diffère peu de celle de Grèce; mais, vu les f^ais deproduction et de transport, il est difficile à la magnésite de Californie de faireconcurrence à celle de Grèce, cela même sur la côte du Pacifique, aux EtatJ!Unis, puisquune quantité considérable de magnésite grecque y est vendue

Min. World, vol. SLIV, 1896,
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chaque année concurremment avec le produit de la localité. Le prix de la magné-

site californienne i f-an Francisco, dans les années qui ont nrHMé la piK rre,

allait de $8 à SI 2 la tonne du produit brut, et de $25 à $30 la tonne du produit

calciné non pulvérisé, et de $35 à $40 la tonne pour le produit calciné et pul-

vérisé. Par le fait que les principales industries qui utilisent la magnésite

sont situées dans les Etats de l'Est des Etats-Unis, et que les frais de transport

du Pacifique à l'Atlantique sont de 510 la tonne par chemin de fer et de $7 la

tonne par mer, il est impossible à la magnésite californienne de faire concur-

rence au produit étranger, dans le marché de l'Est, dans les conditions normales

du marché.

La production de la magnésite au^ Etats-Unis, pendant les années 1911 à

1915, inclusivement, telle qu'elle est donnée dans le rapport du Service géolo-

gique des Etats-Unis, a été la suivante:

—

Petites tonnes. Valeur.

1011 9,375 SU'. 326

1911 10,512 84,(W
191? 9,632 77.056

1Q14 11. "13 124,223

1915 i,4J9 274,491

L'importation de la magnésite et de la magnésie pour les années 1911 à

1915, comme elle est donnée sous ces titres dans- le rapport du ministère du

Commerce, aux Etats-Unis, se présentait de la façon suivante:

Importations de magnésie et de magnésite.

1911 1912

tonnes valeur tonnes valeur

Magnésie:

Magncsitt:

40
25

2,975

122,075
12,974

S
13,694
2,867
22,559

1,109,770
76.097

52
31

5.352

125.252
17.905

$
16,326
2,727

41,739

1,265,339
104,326

1913 1914 1915

tonnes valeur tonnes valeur tonnes valeur

Magnésie:
Calcinée (médicinale)..

Carbonate (médicinalj

Sulphate (le! Epsom)..
Magnésite:

Calcinée, non purifiée

Brute

27
35

4,062

167,099
13,240

$
10,034
4,880
32,884

1,672,565
84 m

80
23

6,913

121,817
13,354

$
19 342
2.S27
53.768

1.323,194
54,677

47
24

1.780

26,574
49,768

$
10.451
2.757
16,050

232,071
255,140
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AUTRES DÉPÔTS DE MAGNÊSITE CANADIENNK.

La présence de magnésite dans beaucoup de localités très disséminées,
au Canada, est signalée dans les rapports de la Commission géologique cana-
dienne, mais les maigres détails donnés à l'occasion de la plupart de ces gise-
ments prouvent que les dits gisements sont ou trop peu étendus, ou trop éloignés
pour avoir quelque importance industrielle et commerciale. Au Nouveau-
Brunswick, une veine do magnésite, large de plusieurs pieds se présente, paraît-il,
dans un schiste chloritique, sur le rivage de la baie du comté de St-Jean, près dé
de West Beach'. Dans la province de Québec, en sus du district de Grenville. la
magnésite est encore trouvée, associées avec de la serpentine et du talc, dans les
cantons de Sutton et de Bo'ton, comté de Brome. Un de ces dépôts, lot
17, rang IX, canton de Boiton,^ a, dit-on, 20 verges de largeur. Dans l'Ontario,
une magnésite bleue et ferrugineuse se rencontre, associée a- .c une pyrite
cristalline très fine, près du lac des Mille Lacs', district d'Algoma. Dans la
Colombie britannique la présence de la magnésite est signalée à Illecillewa et
dans le district de Kootenay,* sur Germansen Creek dans le district d'Omineca»
à 108-Milles Housesurla route de Caribou dans le district de Lillooet,» et dans
le voisinage de la ville d'Atlin, dans la division minière d'Atlin.» Dans le
territoire du Yukon une magnésite ferrugineuse fut remarquée par M. R.-G.
McConnell vers la rivière Big Salmon, tributaire de la rivière Lewes, et vers
la rivière Yukon, à environ 1 mille J au-dessus de l'embouchure de la rivière
Indian. Dans la première de ces localités la magnésite se présente dans un
ruban de 50 pieds de large, associée avec des ardoises foncées, partiellement
altérées, des schistes verdâtres et de la serpentine.' La magnésite est aussi
signalée dans des couches sédimentaires sur la frontière du Yukon et de l'Alaska,
au nord de la rivière Porcupine.»

Dans la division minière d'Atlin, en Colombie britannique, la magnésite
et l'hydromagnésite furent observées par Cwillim, mais les amas considérables
d'hydromagnésite (jui se rencontrent dans le voisinage de la ville d'Atlin sont
les gisements les plus considérables. Ces gisements sont des couches super-
ficielles d'hydromagnésite en poudre fine et blanche, ayant une épaisseur qui
varie entre 6 et 8 pieds, et une superficie de 18 arpents.'»

Les analyses de cette substance, faites par M. N -L. Turner, de la division
des Mines, ont donné les résultats suivants :

=GéoloRie du Canada, IXft.i, p. 4.S7.
'

( um. n<;ol. Canada, rap. annui-1, nouvfllo M-ric. vol. I.X, 1896 p y.SS
oni. Bi-o

, ( an., rapport annuel, nouvolle série, vol. 1. ISS^.'pjrtieM n. 22om. Kcol t_an rapport annuel, nouvelle série, vol, X. ISVb. p. 96S.
'

vol. VI t Im" p. is?
' ^"^^ """^ «^"Pl""''"» des rivières Kindley et Omlneca", Com. géol. Can.. rapport annuel,

-SI"'T;,.S"'; '"àii., rapport annuel, vol. II, r;,-;,s. p. li).

tr^^Ji"Ur< "IT'C" :o"":el. vol. XII, 1899, pan» 72A et 46B.•Comm. géol. Can., rapport annuel, vol, 11. ]KW p I5.l7fl

"ovi!?î,"' r- P- <;o™- Can,, rapport sommaire. 191 1.' p, 33.Young, U. A.. Com, géol. Can., rapport sommaire, 19IS, pagei 50-61.
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Analyses de l'hydromapiisiU iê Bridi$ Rmr, C.-B.

SiOi.

FeO
Cal

HiO

1-86 0-90 0- 54 0-74 0-96
0-67 0- 10 0- 17 0-35 0-23

)• 15 009 11 0-15 0-12
0-60 0-45 G- 64 0-66 0-53
204 0-82 0- 68 0-32 0-16

5 41 13 42 -as 42- 19 42-85 43-04
3S-98 36- 10 36' 17 36-35 36-21

+ 1802 18-95 19-OS 19-10 19-26

Toul 100-45 99-76 99 55 100-52 100-51
1-92 1-61 1 35 1-21 9-34

Ceux qui ont étudié les gisements sur place ont proposé un certain nombre

d'hypothèses pour expliquer l'origine de l'hydromagnésite. Gwillim émit

l'idée que cette matière avait été déposée par des sources; cette supposition

parut conoHtier avec les résultats des analyses de l'eau des sources de la région

puisqu'on trouva qu'elles contenaient beaucoup de magnésie. Robertson', qui

examina les dépôts en 1904, décida que, selon lui, l'hydromagnésite résultait

d'une décomposition des roches que recouvraient les gisements et qui étaient

riches en magnésie. D'autre part Young* fit observer que les dépôts n'avaient

pas la structure tufacée des dépôts de sources, et ne reposent pas sur des roches

riches en magnésie, mais sur de la terre. Il conclut alors qu'il y avait de fortes

objections à opposer aux hypothèses de Gwillim et de Robertson. Il émit

l'idée que l'hydromagnésite représente des matières déposées au fond de puits

qui ont disparu depuis que les dépôts se sont produits.

Young estime que deux groupes de gisements qui se rer '.outrent dans la

banlieu de la ville d'Atlin contiennent environ 180 mille tonnes d'hydronu^ésite.

Tout récemment C.-W. Drysdale' a découvert de la magnésite près de

l'extrémité nord-ouest du lac Liza dans le district de Bridge River, division

minière de Lillooet, Cdombie britannique. La magnésite trouvée dans cette

localité est une variété massive, couleur chamois, qui se présente sous forme

d'amas et de veines dans les roches magnésiennes serpentineuses et ressemble

par conséquent quant au caractère et à l'origine aux gisements de Californie.

Les analyses de cette magnésite, faite par M. N.-L. Tumer, de la division

des Mines, ont donné les résultats suivants:

Analyses de la magnésite de Bridge River, C.-B.

SiO,
A1,0.
FeO
FeiOi. . . .

CaO
MgO
CO,
HK) +...
H,0

Total

'Robertaon, W. F.. Rapport du miniatre det mines, C.-B., "<15, pp. 82-83.

"Corn. ttai. Canada, Rapport Kumaaire, 1915, pp. 55-61.

'Corn. aUL, Canada, Rapport ninmaire, 1915. p. 83. et 1916, p. M.
48852—2

7-46 4-08
0-23 0-S9
0-56
0-25 0-95
0-46 3-25
43-42 42-20
47-28
0-58
0-10

100-34 99-62
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L'afilc'iin-iiU'nt d'oii l'on .1 ri-tir^'' les l'thaiiiillons rcprrs«'ntciil la rorlic,

mesurait 52 piitls sur 48, montrant par Ih <jue les gisements sont considérables.

Ils sont situés à une distance de plus de 30 milles du point le plus rappro..hé sur

la ligne tlii Parilu ami (In .il North Kastcm, partant trop éloigné pour que les

mines puissent être exploitées avec profit.

Un gisement de magnésitc a récemment été découve prés de Ora^igedale

comté d'inverniss, île du Cap Breton. La magnésite est une variété ''rune,

cristalline, ayant l.i composition suivante:

SiO AI.O1 IV,()i M«t(), CaCOi
30 1 01 1-71 90'8U 2-85

Total, 96 67

Ouaiid Cl' ui>i'in»iit fut \i>iir par M. .\.-(). Ila\t>, de la ("oiiiniis>ion Rrolo-

gique, dans lï-té de 1916, un affleurement de KM) pieds carrés, environ, était eu

vue, saillant à travers du sable et de l'argile. Depuis lors 30 tonnes de magné-

site ont ( té mirées de l.i mine par la Nova Scotia Steel and Coal Company, qili

a actjuis la |)osscssiou de ce terrain.

PRODUCTION.

I.a production de la magnésite .ni Canada, depui^. l'.innée 1908, telle qu'elle

a été compilée i)ar le bureau des statistiques de la division des Mines, est donnée

ici:

.Xnnc'f. Tonnrs. Valt'ur.

l-MW 120 840
I '»()'> .{Ml i,.SUK

l'iiu .'.160

991 .v5,n
19!2 1,714 >>.645

t91.i 515
1914 .ÎS8 2.240
1915 14,779 126,584
1916 .S5,413 56.î,829

HISTOIRE UU U'eXPLOITATION MINIÈRE DE LA .MAGXÉSITE, DANS LE DISTRICT DE
GRENVILLE.

Au mois de juin 1900, le Rév. M. \y.-P. Boshart, étant en visite chez M.
Donald McPhee, lot 15, rang IX, comté de Grenville, remarqua un bloc de

pierre, situé à peu de distance de la demeure de M. McPhee, et qui avait une
apparence plus hlanche et plus brillante (jue le calcaire cristallin ordinaire du
district. Il envoya un spécimen de la substance à M. VV.-B. McAllister d'Ottawa,

lequel porta l'échantillon à la Commission géologique où l'on décida que c'était

de la magnésitt'. Ayant appris cpie la magnésitc a une valeur commerciale, MM.
McAllister et Boshart se mirent à rechercher sur place les traces de ce minéral,

d'où il résultat fiue des affleurements et des blocs de la même matière furent

découverts en plusieurs localités du district. Un plus tard M. R.-L. Broadbent,

de la Commission géologique, visita ces endroits et fit collection de quelques

cchantiilon.s qui furi-ni àiÉ.ily.sts par M. F.-G. Wail, de la section de Chimie
et de Minéralogi' de la Commission géologique. Les résultats de ces analyses

furent publiés dans le rapport de la Commission géologique pour l'année 1900'.

Com. géol. Canada, Rapport annuel, vol. XlII. 1900. partie R. pp. 14-19.
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En conséquence de cette découverte de la magnésite, MM. McAllister et

Boshart se procurèrent un droit d'option sur une grande partie du territoire

où hc trouvait la magnésite, et firent comme essais des envois de ce minéral h

«les industriels qui en avaient l'emploi, mais le prix qu'ils en offrirent furent

trop bas iH)ur rendre l'affaire avantageuse, si bien que les choses en restèrent là.

Mais fil l'aniuV 1907, M. T.-J. VVattt-rs acheta du gouvernement les droits

miniers pour la moitié nord du lot 18, rang XI, dans le canton de Grenville, i t

organisa la Canadian Magnésite Company pour exploiter ce terrain. Plus tard,

cette compagnie ai .uit aussi Us droits miniers pour le lot 15, rang IX, Grenville,

que lui céda M. Mcl'hee, et installa ;\ cet endroit un four voûté «l'une capacit.»

de 10 tonnes pour calciner la magnésite près de la mine, déduisant ainsi Ks

IraiMie traiispi.rt au rheniin de fer ;\ Calumet, ;\ 11 milles de distance. Les opéra-

lions minières furciU continuées par la Canadian Magnésite Company sur le

lot 15, rang IX, mais en petit, jus«iu'à l'année 1914, lorstiue l.i propriété de la

( anaflian Miiiinj,' < omijany fut reprise par la North American Magnésite Comp-

.my. A partir de ce moment l'exploitation minière a été activement menée,

et la magnésite tant brute que calcinée a été l'objet de nombreuses exjîéditions.

En 1915, M. S. Melkni in, de Montréal, a organisé la Scotish Canadian

Magnésite Conii)any pour exploiter la magnésite dans les lots 15, rangs X et XI,

canton de C.renville, en vertu d'un contrat avec la Grenville Lumljer Company,

h <iui ces terrains .ippartienncnt. L'exploitation minière de la magnésite com-

menta au moi> d'.ioûl 1915. pat . i dite compagnie et a été continuée justju'au

présent jour. Depuis ce temps, la Scottish Canadian Magnésite Company .i

.i( (|uis les parts principales de la Grenville Lumber Company et a construit un

petit chemin de fer, de 14 milles de long, qui met en communication leurs gise-

inems avec la ligne du Canadian Pacific à un endroit situé à 2 milles à l'est de

la station de Grenville.

En octobre 1916, M. A. Lannigan et M. J. Milway, de Calumet, découvri-

rent un gisement de magnésite dans le lot 13, rang 1, canton de Harrington,

et ce gisement a depuis lors été acquis et exploité par la International Magne-

site Company, de Montréal.

Un travail de développement sur dos prospections de magnésite a égale-

ment été fait par MM. Boshart et Fitzsimmons pendant l'année passée, et

(|ueUiues tonnes de magnésite ont été expédiées. La plus grande partie de»

expéditions provenait de blocs, et non de la magnésite prise sur place.

48852—2i
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GlOUWII GtNtRALB.

CiniraliUs.

Tableau de formations.

Quaternaire

Paléozolquc.

CbampUin.

tllacietrc.

Chaïy

PrÉcambriet. récent.

Prtcambrien primitif.

Bcekmantown.

Potadam

Série Buckingiuim (ignée).

Série Grenvilic

Argile et laUe marin.

Argile A blocau», gravier et aable.

(^rès. schiate et calcaire.

Calcaire.

Granité, «yénitc quartute. syénite.

Diabaw.

Gneiss syénite granitique.

Pyroxénite métamorphique.

Syénite pyroxéniqiie.
Diorite pyroxénique.

Quartzite, gneiss à grenat sillima-
"'te. -alcaire cristallin.

COMPLEXE BASAL.

Exposé générai.
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fiwnt «m l« nàm qui kur wccèdent. en ceci surtout que les demièn.n ont pas .ubi de inéUmorphi.me et qu'elle, ont gardé le. traita cmcttfrtod^

eomplon dosent êtn coMidéréM comme n'appartenant qu'A trois frouDc*«ulement: (1) un groupe de .édiment. marins recrisUllisés. qui^I^Sïh
.éne d« Grenv,nej(2) un groupe de roche, ignfa. py»»xéniqu« de com^on
.ntmnéd.a,re. pénétrant p., Intrurion d«,s le. «Kh^duroupe 1. etconSï
la série de Buckingham

; (3) de» ama> oatholitique. de graniteet dem^m^U
des gne s. pyroxénique. du groupe 2, mr la «xhe calcaiie de la série de Gr«vUlea transformé de. amas considérables de cette roche en diopside et autre. rJtoj!raux de la même famille qui forment un quatrième type commun de roche téoà.ralement connue sous le nom de pyroxénite.

«^«n« rocne fM*.

offrifl."!?" ï"*" ^''«"t toutes les roche, du distiict, celles quioffrent le mom. de résistance à l'action érosive. forment -ottwol de. valCtandis que le. gneiss granitique., que l'énirion attaque c fonnent tmitaile. collines un peu élevées (planche I).
**

Sérit dt GrtnvilU.

CrJ^, ^ ancienne, roche, dont on connait la présence dans le district deGrenvil e appmlennent à ce qu'on appelle communément la série de Gr«WlteOn croit que les roches de cette série furent déporte, à l'origine comme <»ud»M

mten^ auxquell« ce. roche, furent ««.mi.e., le «:hi.te fut recrisulli.?^enZgneiss à sillimanite-grenat (planche II), le grès en un quartz vitreux, et le cakafa*en un calcaire cristallin (planche. III et IV). L'opinion sus^litê s'appdewî

"tt^reT^r?
"^"^ gndssàs;iiimanit:;js::^^Zait partie de tte série, prouvent que cette roche fait voir, en tousk. détalb.la composition chimique d'un schiste; c'est ainsi que les trois roche, types legneiss à sillimanite-grenat. le quartxite et le cakaire cristollin sont comp«^chacune des trois éléments dominants de la série sédimentaire marine de.^

par^its, et (2) ces roches se présentent interstratifiées le. unes dans les au^
dZj^" absohiment pareilk & ceik qui prédomine normalement dans Zdépôts sédimentaire. marins.

Sirie Buckingham.

x«,;rîl
Buckingham est constituée par un groupe de «>ches ignées pyro-xeniques assez largement distribuées à travers -.•^,nbrien du sud delàJ-vmœde et de l'Onurio oriental. D dis. , , c^t^ffi^tout d abord déente, il se rencontre des horizons :a .^no aom 1. compositionva du granité à pyroxène jusqu'à la péridotite; », .s r»,„, k d'.trirt de Grenv^ïïon ne trouva que la syénite à pvroxène. la dinri- -, ^ br à^e et la pyroxénite Ces horizons ont pénél

, iàtni'e ./I dans lapineGrenville sous forme de minces bandes introduites r...r^ Icg ^e. ou k Sides plans de schwtosité. soit sous forme de grandes bo.m-s W, : k aires.
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'.tir intrusion ils ont été soumis à une déformation intense et sont, en général,
plus ou moins feuilletés, la structure gneissique étant particulièrement bien
développée dans ces pénétrations minces et lit par lit.

Pyroxénite métamorphique.

Les roches de cette classe se présentent en général sous forme d'amas ou de
bandes irrégulières, discontinues, allongées dans le sens de la direction du gneiss
a grenat, du quartzite, du calcaire des gneiss pyroxéniques, et d'autres roches
avec lesquelles elles sont associées. La pyroxénite, là où elle se montre sou^ sa
forme la plus typique, est surtout composée d un pyroxène massif ou granulaire
<• un vert pâle qui tire sur le blanc, avec la même composition, à peu de chose
près, que le diopside, à travers lequel un microclinc rouge ou bleu se présente
communément sous forme de cristaux épars ou en amas pegmatitiques Avec
le pyroxène on voit associée une grande variété d'autres minéraux dont les plus
communs sont les suivants: la scapolite, la calcite, la i)lilogopite, l'apatite la
tourmaline, l'amphibole verte, la pyrite, la chalcopyritc, la titanite, la Huor'ite
le quar.:^ et la prehnite. Ces minéraux peuvent se i)résenter comme cristaux
indépendants, épars dans la pyroxénite, ou comme des incrustations sur les
parois des cavités de géodes, ou comme des inclusions dans la calcite ou sous
forme de veines irrégulières. De l'étude du caractère et des rapports de la pyro-
xénite dans les districts de Grenville et d'ailleurs, on a conclu que cette roche est
un type secondaire, lormé par le calcaire cristallin de la série de Grenville sous
I action de solutions pegmatitiques dérivées des roches intrusives de la série de
Buckingham.

Gneiss !zranito-syénitigues.

Les gneiss granitoïde et syénitique, qui forment le troisième niveau du
complexe basai, sont les plus généralement répandues de toutes les roches du
dist rict

,

vu qu'elles se présentent sous forme soit d'énormes batholithcs, soit de
petits amas ou bandes qui se sont ou-crf un clicmin au travers des roches des
séries de Grenville et de Buckingham. Au point de vue lithologique, les gneiss
granif.ule et syénitique sont des roches ou roses ou grises qui consistent en felds-
path granulaire ou en feldspath granulaire avec du ciuartz, avec de la hiotil- ou
de la hornblende, ou de la biotite mêlée à de la l..,rnl.lt„de en qualité de partie
constituante ferromagnésienne. Par places, ks rocli. s de ce groupe sont d'un
giain très fin et d'apparence aplitique, et dans d'.iutres localités, elles sont
extrêmement grossières et porphyritiques sur de grandes étendues.

Les rapports qui existent entre les amas ik- gneiss granitoïde et de gneiss
syénitique et les roches plus anciennes dans le sein desquelles elles sont ii trusives
semblent indiquer que ces amas se firent de la piaci- de diux façons- (1) en
rijetant de cÔté les roches plus ancienne; et [2) par inicction «lit par lit».On peut voir que le. batholithes se firent de la place, par le premier moyen, dans
ce tait, d abord (1) que les plus anciennes roches sont disiibuées en forme de
ceintures et d'aires dentelées ,,ui se trouvent entre les batholithes; et ensuite
(2) dans la façon dont la schistosité, les bandes, et les couches, dans ies rociic-,
pénétrées par intrusion tendent à s'orienter parallèlement à la bordure batho-
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litliiquc. Ce parallélisme est particulièrement bien développé dans le calcaire
>i facilement déformé, de la série de Cirenville. Le second mode d'intrusion fut
évidemment un phénomène très général, car à travers la plus grande partie des
amas batholitiques de granité et de syénite, il y a de nombreuses bandes incluses
(le gneiss-grenat, de quartzite, et de gneiss pyroxénique, dont la largeur va d'une
fraction de pouce à plusieurs centaines de pieds, et qui sont pénétrées par un
grand nombre de filons transversaux provenant du granité et de la syénite
.idjacents (planche V).

ROCHES INTRUSIVES DU PRÉCAMBRIEN RÉCENT.

Généralités.

Les roches qui se présentent dans le district de Grenville et qui ont été
«
lassées comme du récent précam])rien sont des intrusions ignées qui, au point

Wi \ ue lithologi(iue, diffèrent des roches du complexe basai, mais qui, au con-
traire des roches du complexe basai, n'ont pas été sensiblement déformées ou
M)umises, autrement, au métamorphisme. IJ'autre i^art on n'a remarqué
aucune roche de même caractère qui soit intrusif dans les sédiments paléozoïques
qui recouvrent le précambrien dans la partie sud du district. Il est, par consé-
(|ucnt assez probable que ces roches intrusives sont non seulement d'un âge
beaucoup plus récent que le complexe basai, mais encore qu'elles sont beaucoup
plus anciennes que le paléozoïque, et qu'elles datent du précambrien le plus
récent. Elles comprennent deux types distincts de roches intrusives: (1) les
djkes de diabasc, et (2) une seule masse enchevêtrée de granité, de syénite
quartzeuse, de syénite et de porhyre à syénite quartzeux.

Diabase.

Les roches de cette catégorie se rencontrent sous forme de nombreux dykes
lie diabase dirigés à peu près est-ouest et d'une largeur qui va de moins d'un pied
à plusieurs centaines de pieds; ces dykes font partie d'un système très étendu de
d\ kes (|ui court parallèlement au bord méridional du plateau laurentien, sur
une distance d'au moins 150 milles dans cette région. La diabase est une
variété typique, à grain très fin ou très grossier, et composée de labradorite,
d'augite et de quelques grains épars d'ilménite.

Granité, syénite quartzeuse, syénite, porphyre syênito-quartzeux.

Il y a tout le long du bord du plateau laurentien jusque vers le nord-est de la
\ ilie de Grenville, une masse rocheuse, de forme elliptique, d'environ 8 milles
de long et 5 milles de large, qui s'est infiltrée brusquement au travers des roches
du . omplcxe basai, et que, pour en faciliter la description, nous pourrions appeler
la roche intrusive de Grenville. Quant à sa composition, cette masse se com-
pose d'un feldspath gris-rose, à grain moyen et d'une hornblende vert-foncé avec
des proportions variables de quartz, si bien que tous les tyi>es intermédiaires entre
le granité et la syénite se rencontrent là, bien que, à tout prendre, c'e:>t k^gSîïlîts.
qui prédomine. A l'intérieur du granité et de la syénite, il y a aussi d/MmSÎ^^
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amas de porphyre aplanitique syénite quarteeux. Les rapports de ces massesentre elles sont assez obscurs, par places, mais ailleurs elles travL^^
eues forment des blocs mclu. et sont plus anciennes que la syénite granitique.

B,en que les roches mtrus.ves de Grenville ne soient pas en contact évident

^ dykes de diabase soit avec les sédiments paléSzoïques du disTTu
rSr°T ' ' "^'"^ ^ masses en 5853-que les roches mtrusives en question sont plus récentes que les dykes et olusanciennes que les sédiments susdits; car les dykes de diabas?. quo^ue atondamen d autres part.es de la région, n'ont été nulle part trouvées ,3nétrant S ro^îesmmisjves tandis que des dykes semblables par leur compSition à la syï.i"

SùrlTt tn TJ'r """^ P"^* ^••"«"ts paléozoïques quiaffleurent tout à côté des roches intrusives. au sud. Il paraltrak donc probableque les roches de Grenville sont du précambrien très récSt.

PALÉOZOlQUE.

au su^H^r
Grenville. qui touche L. rivière Ottawa et se trouveau sud de

1 escarpement laurentien recouvre des lits horizontaux d'une schiste

au fond de la nv.ère ou comme escarpements vas et orientés de l'est à l'ouestLes formations représentées par ces sédiments, nommées dans l'ordre ascendantcomprennent le Potsdam. le Beekmantown et le Chazy.
ascendant,

PLÉISTOCÈKE.

Glaciaire.

nentJrdu°/^ÏÏ^.LT''''?
'"''"^ «'^"^'"^ ~"tî-nentaux du Labrador, la surface rocheuse de cette région est recouverte car unman eau .rr^lier de débris glaciaires. Ces débris se composentp^d^^tde blocs dissémmés et de protubérances, ou crêtes de graXr et de ible ^u^s

rs'So^dï::rZir^? -—-—

«

Argile marine et sable.

A t-avers toutes les parties basses du district de Grenville les formationsglacaires .t plus anciennes sont recouvertes par de l'argile et du sable Tui ren-fermej^ des coquilles marines et qui forment Jes surfais étendur(Sanci.e î)

jusqu à des hauteurs de 735 pieds au-dessus du niveau de la mer». Le caractère

l?h«dC r"J°"*''"''T^"^
'"""^ P'^^^ ' en générait:

^e d"la rSe'H^^r'"'f '
k

'^'"^^ ^^'^ ^an^ le voisi-nage de la rivière d Ottawa le sable se présente sur des étendues considérables endesendroits qui ressemblent à une surface typique de. dune, de^bîe du
.Prt. !«. altitude, .ur U feuille H.wk..b»y. pabUé. p.r I. iriataM» d, I. iMto.« d.hDt^
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CHAPITRE III.

GISEMENTS DE MAGNÊSITE.

DISTRIBUTION ET BAPFOSTS CÉOUXilQUBS.

Les gisements de magnésite, découverts jusqu'ici dans le district de Grenville,
se rencontrent dans quatre localités principales: l'extrémité nord du lot 15, rang
IX; l'extrémité sud du lot 15, rang XI; l'extrémité nord du lot 18, rang XI, du
canton de Grenville; et lot 13, rang I, du canton de Harrington.

Dans chacun des ces endroits, la magnésite se rencontre associée à la ser-
pentine, de la dolomie, et à d'autres minéraux en des affleurements lenticulaires
qui émergent à travers l'argile marine et le sable qui occupent le fond des plus
grandes vallées, dans ce district comme, d'ailleurs, partout dans les hautes terres
laurentiennes contigues à l'Ottawa inférieure et au bas Saint-Laurent. Dans le
lot 15, rang IX, du canton de Grenville, le gisement de magnésite est tout à
côté, à l'ouest, du quartzite de Grenville, et à l'est, à environ 400 pieds de distance,
des affleurements de syénite pyroxénique appartenant à la série de Buckingham.
Dans le lot 15, rang XI, canton de Grenville, la situation est très analogue à
celle du lot 15, rang IX, puisque du quartzite se rencontre à l'ouest et du gneiss
pyroxénique à l'est, mais entre le gneiss pyroxénique et la magnésite il se trouve
plusieurs affleurements de pyroxénite métamorphique. Sur la propriété Shaw,
lot 18, rang XI, canton de Grenville, du gneiss grenatifère appartenant à la
série de Grenville se présente à l'est du gisement, une pyroxénite métamorphique
au sud, et du calcaire cristallin au nord-ouest. Dans le lot 13, rang I, canton de
Harrington, les affleurements contigus se composent de gneiss pyroxénique, de
calcaire cristallin, et de gneiss «jrenatifère. C'est pour cela qu'en général on
peut dir • ' " que la magnésite, partout où elle se rencontre, se trouve associée
au groupe de sédiments métamorphiques, c'est-à-dire du calcaire cristallin, du
gneiss grenatifère et du quartzite, roches qui composent la série de Grenville;
2" que dans trois localités la magnésite se trouve dans le voisinage inmédiat des
affleurements des ro-hes pyroxéniques de la série de Buckingham.

CARACTÈRE GÉNÉRAL.

La magnésite trouvée dans le district de Grenville est une matière brillante,
couleur crème ou lait ou gris clair, qui se présente en amas considérables associés
à des bandes ou à des lentilles de serpentine d'un vert foncé ou jaune clair. La
serpentine se rencontre aussi csséminée dans la magnésite par places et la magné-
site presque partout renferme au dedans plus ou moins de dnlomie. En outre,
comme la dolomie (CaCOjMgCO») contient 30 pour cent de chaux, la magnésite
renferme généralement aussi une certaine quantité de chaux, le pourcenuge qui
s'y trouve variant selon la proportion de dolomie que contient la magnésite.
En quelques localités, la dolomie incluse dans la magnésite est plus grossière-
ment cristallisée et d'une couleur plus blanche que la mati^ environnante, ce
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qui la fait distinguer aisément, mais à travers la grande masse des gisements, la
magnîsite et la dolomie sont si semblables d'apparence que la présence de la
(lolomie est difficile à découvrir.

La façon intime dont la dolomie est disséminée parmi la magnésite se révèle
(k- phiMcurs manières. Là où l'affleurement de magnésite a été exposée aux
iiuinipérics, la dolomie étant plus soluble que la magnésite, se dissout plus vite
si bien que la surface soumise à ces intempéries présente une apparence irrégu-
lièrc nu nt creusée, la magnésite formant les parties élevées de la dolomie occupant
le fond des Dépressions. Cette singularité se voit bien dans la planche VL La
présence de la dolomie dans la magnésite peut aussi se trahir si l'on traite Ic
mélange avec de l'acidr rhlorhy(!ri(|uc froid et concentré, l'effervescence a lieu
s'il y a de la dolomie dans le mélange. Les rapports qui existent entre la dolomie
et la magnésite peuvent être surtout étudiés dans cette matière quand elle a été
calcinée dans un four ou un fourneau d'où l'air est exclu (atmosphère désoxy-
(latitc), la dolomie prenant une teinte blanche, la magnésite une teinte rose,
comme résultat de l'opération. Un certain nombre de spécimens de magnésite
réunis par l'auteur furent sciés et calcinés dans le lalwratoirc de céramique de la
division des Mines, du ministère des Mines, par M. H. Fréchette (planches
VII et VIII). On remarquera dans ces spécimens les parties dolomitiques
semblent être enfermées dans la magnésite et n'ont qu'un contour très irrégulier.

STRicriRi':

.

Dans les roches métamorphiques très cristallines, telles (pie celles cpii ren-
ferment les gisements de magnésite de Grenville, les caractères de structure n'ap-
paraissent pas partout, mais, dans (luelques-uns des gisemc .is on voit distinc-
tement les plans d;,- séparation, de fasciage et autres. Les affleurements où l'on
trouve la magnésite sont tous allongés dans une direction à peu près parallèle à
I orientation des cniches de quartzite et de gneiss grenalifère appartenant à la
série de Grenville qui affleurent dans le voisinage des gisements; et de mOine
en dedans du gisement, l'allongement des amas de serpentine, l'allure des plans
(le ixirtagc et le fasciage (|ui ( aractérisent la magnésite, tout cela va dans une
direction parallèle à la plus longue direction de l'affleurement et de l'allure des
sédiments voisins de Grenville.

La structure /otu'c. pré^enie i^viiéralement dans la magnésite, provient en
partie des variations dans la couleur de la magnésite et en partie des variations
dans la proportion de la serpentine dissiminée qu'elle contient. La largeur des
bandes successix es est extrêmement variable allant d'un |X'ii moins d'mi pouce
a un ,,i.d, bien (,ue. d'une façon générale, les bandes les plus larges sont les plus
communes. On a remarqué que la proportion de serpentine dans les bandes
changeait i)ar place>. (piand on l'en suix.iit la trace le long de la direction des
bandes et que, dans

. erlaines places, la magnésite en bandes subissait une augmen-
tation graduelle dans la proportion de la serpentine disséminée puis changée
en amas solides de serpentine.

Le trait structural le plus marqué que manit .tent les gisements de magnésite
L Loi u ur forme lenticuiaiic, presque général - u g H„ bord est de L nine
l)nncipale sur le terrain McPhee (lot 15, r.- C, canton de Grenville), il y a
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line lentille, orientée vers le nord-est (surface réduite 97, carte 1679) de dolomie

blanche, dont le grain va du moyen au grossier, longue de 60 pieds, large de 10

pieds; à 50 pieds au sud de cette lentille il y a une autre leràile à direction

parallèle (surface réduite 114, carte 1679) de dolomie grise grossière, longue

(le 100 pieds et large de 20 pieds, dans laquelle la pyrite de fer et la blanche

(sulfure de zinc) sont disséminées. Ces deux lentilles semblent reposer sur le

liane est d'une lentille encore plus grande, car leurs plans, de même que
le fasciage dans la magnésie qui l'avoisinc, plongent par 75° vers le sud-est,

tandis qu'à 50 pieds vers l'ouest le plongement du fasciage et les plans de sépa-

ration dans la magnèsite sont do 75° du côté du nord-ouest. Un exemple

t iKore plus frajïpanl de la forme lenticulaire est exposée sur le front ouest au
nord de la mine dans le même terrain. A l'extrémité sud de ce front d'ex-

r.ivation. ii- fasciage et les plans parallèles de séparation dans la magnésite ont

,1 iHHi près une direction esl-nord-est et un plongement qui s'incurve gra-

(liiillement de haut en 'oas vers le nord-nord-ouest. A l'extrémité nord du
Iront, à 80 pieds plus loin vers le nord, la direction est à peu près vers l'est et

le plongement s'incurve vers le bas du côté du sud au sommet du front, mais

se retourne du côté du nord, tout au fond. Sur le front de cette mine, on voit

donc, apparemment, une section transversale de la portion inférieure d'une
grande lentille tordue.

DÉFORMATION".

On peut voir que les gisements de magnésite ont été fortement dénivelés

par des failles, froissés et déformés; d'autre façon, on le voit aux nombreuses
surfaces polices d'un côté, striées de l'autre, aux dislocations dans le fasciage.

If long des plans de fracture et aux variations dans la direction et le plongement
'lu fasciage et des plans de séparation. Un des exemples les plus frappants

(le d(! formation dans les gisements a été remarqué près du côtù ouest de la mine,

dans l'affleurement n° 3, lot 15, rang XI, du canton de Grenville. En cet

endroit, il y a un dyke de syénite à biotite pyroxénique, large de 6 pouces, qui

a été froissé de façon à former un pli anticlinal très comprimé. La magnésite

in vue dans le puits du sud de l'affleuremeni n° 2, dans la même propriété,

fut aussi trouvt-e granulé par places, autre preuve de déformation intense. Il

est probable que la structure lenticulaire, si commune dans les gisements de
magnésite, est aussi le résultat d'une déformation, puiscjue le fasciage dans
i l magnésite voisine des lentilles se conforme partout à la bordure de la lentille.

C e trait caractéristique est exceptionnellement visible là où la magnésite confine

à une lentille de serpentine, déformée, surfaces n" 41 et 42, sur l'afSeurement

n° 1 'ans la propriété de la Scottish Canadian (carte 1679).

MINÉRALOGli:.

Les minéraux dont on a constaté la présence dans les gisements de magné-,
site sont nommés ici dans l'ordre de la quantité qui s'y en trouve: magnésite,

''•'•'omic, diopside, phlogopnv, qu-irt.-:, talc, pyrite sphalérite,

magaétite, et graphite. Le caractère et la façon dont chaque minéral se présente

sont décrites brièvement dans les paragraphes suivants.
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MogHisiU (MgCOt: magnésium 47 6, acide carbonique 52 4 pour cent.)
La magnésite ou le carbonate de magnésium tel qu'il w trouve dans le district
de Grenville est une substance brillante, couleur crème ou blanche comme la
neige ou comme le lait, ou grise, à grain f.n, ayant un poids spécifique de 3.00
et une dureté de 3 • 5. Le caractère général et la façon de se présenter du minéral
en question ont été décrits dans des sections précédentes.

Serpentine {3MgO. 2SiO,. 2H^: magnésie 34, silice 44- 1, eau 12 9 pour
cent). La serpentine qui se trouve dans les gisements de magnésite se présente
soit en amas ou bandes de dimensions variables, allant jusqu'à des centaines
de pieds en longueur et à 50 pieds de largeur, soit sous forme de grains ronds
disséminés parmi la magnésite ou la dolomie magnésitique. Le minéral peut
être vert foncé ou presque noir, vert-émeraude, vert-bleuâtre, vert-jaunâtre,
brun-jaunâtre, ou jaune couleur de cire, à grain très fin et avec le lustre de la
cire. En très grandes masses la serpentine contient en général du mica tris
finement disséminé et avec la couleur brune de l'ambre.

Dolomie {CaCO»MgCOt: magnésie 21 7, chaux 30 -4, acide carbonique 47 9
pour cent). La dolomie associée à la magnésite de Grenville se présente soit
sous forme de petits grains ou d'agr^ts de grains étroitement disséminés
parmi la magnésite, soit sous forme de grandes masses irrégulières ou de lentilles
enfermées dans la magnésite. Conformément à ces deux manières d'être il

y a une différence notable dans le caractère physique du minéral: car, tandis
que la dolomie disséminée est généralement à grain fin, brillant, et très semblable
d'apparence à la magnésite. les grandes masses sont grossièrement cristallisées
avec un clivage rhomboédrique bien développé.

Diopside (CaMg (SiO,),: chaux 25 9, magnésie 18 5, silice 55 6 pour cent).
Des amas considérables d'une variété de pyroxène connue s .us le nom de diopside
sont enfermés dans les gisements de magnésite d'un grand nombre de localités,
surtout près du contact de la magnésite avec le quartzite de Grenville qui avoi-
sme les gisements par places. Le minéral qu'on rencontre dans ces amas n'est
pas extrêmement différent, en apparence, de la magnésite, on peut l'en dis-
traguer, toutefois, par son plus grand poids spécifique, par son clivage rectan-
gulaire, son lustre vitreux, sa couleur vert pâle, et sa translucidité.

Phlogopite {composition variable à peu près: silice 40, alumine 17, magnésie
27, potasse 11, fluorine 2, eau 3 pour cent). La phlogopite, ou mica ambré
autant qu'on a pu s'en assurer est restreinte entièrement à la grande masse
de serpentine où elle se rencontre sous la forme de flocons finement disséminés.
C'est une variété typique et légère d'un ambre tout à fait semblable, à tous
égards, à la phlogopite trouvée ailleurs dans la même région associée à la pyro-
xénite contiguë.

Quartz {SiOi). Des amas de quartz furent remarqués dans les gisements,
à 1 extrémité nord de l'affleurement n° 1, dans le lot 15. rang XI. de Grenville;
à l'extrémité sud-est du puits principal dans ie terrain McPhee; et vers le
bord nord-est du puits ouvert par MM. Fitzsimmons et Boshart, à l'extrémité
sud du lot 1 6, rang IX, dans le canton de Grenville. Il se peut que cette présence
du quartz, en tant de places témoigne de l'existence de couches ou de masses
de quartzite de Grenville, puisque des affleurements considérables de cette
roche sont voisins des gisements.



25

Talc {3MgO. 4SiOtHtO: magnésie 31 7, silice 63-5, eau 4 8 pour cent.)

Le talc qu'on trouve associé aux gisements de magnésite est caractérisé par son

lustre et par la couleur grise et vert pftle que ce minéral (MPésente d'ordi-

naire. Il se trouve surtout avec la serpmtine et ccmible les fractures dans les

amas de diopside.

Pyriie {FeSt: fer 46-6, soufre 53-4 pour cent). La pyrite ou pyrite de fer

se rencontre généralement dans les gisements de magnésite sous la forme de grains

irréguliers ou de cubes disséminés dans de grandes masses de serpentine et dans

tes parties dolomitiques des gisements. Elle ne se rencontre pas, en général,

dans la magnésite même non plus que dans ces portions des gisements où la

proportion de dolomie est minime.

SphaUrite (ZnS: zinc 67, soufre 33 pour cent). La sphalérite ou zincblende

fut remarquée en quelques points des gisements de magnésite associée à de la

pyrite disséminée sous forme de grains irréguliers d'un noir brunâtre. On ne l'a

trouvée en quantité que dans un seul endroit, c'est-à-dire le long du bord sud-est

de la mine principale dans le terrain McPhee (lot 15, rang IX, canton de Gren-

ville). Là se rencontre une lentille de dolomie grossière, grise, longue de 100

pieds et large de 20 pieds, dans laquelle une sphalérite intimement mêlée à la

pyrite, est largement disséminée.

Magnétite {FeO: fer 72 4, oxygène 27 6 pour cent) . La présence de la

magnésite, oxyde de fer magnétique (fer oxydulé) a été remarquée en quelques

endroits dai les parties dolomitiques des gisements de magnésite. Elle se pré-

sente sous la forme de grains octahédriques, même d'un demi-pouce de diamètre,

disséminés parmi les masses de dolomie grossièrement cristallisée.

Graphite (carbone). Le graphite ne se rencontre pas, en général, dans les

gisements de magnésite, mais il s'est présenté très finement disséminé dans une

zone de dolomie-magnésite serpentineuse au fond du puits principal du terrain

McPhee.

ORIGINE.

Les gisements de magnésite trouvés à travers le monde sont tous consi-

dérés comme devant leur origine à l'un ou l'autre des trois développements que
voici. Les gisements de magnésite grecque, la plus grande partie de la magnésite

et bien d'autres gisements en diverses parties du monde passent pour avoir été

formés par la décomposition de la serpentine, celle-ci, à son tour étant un produit

de décomposition dérivée des roches dites péridotites où l'olivine est associée

à un pjn-oxène. La transformation de la serpentine a lieu, dit-on, suivant la

formule suivante:

3MgO 2SiO. 2HiO+ 3CO, = 3MgCO.+ 2SiO.+ 2H,0.

D'autre part les gisements de magnésite qui se trouvent près de Bissel,

en Californie, et dans la vallée de Muddy River prr s de St-Thomas, dans le

comté de Clark (Nevada)' sont regardés comme d ' ,ine sédimentaire. Les

gisements d'Autriche-Hongrie passaient jadis pour être aussi d'origine sédi-

mentaire, mais, actuellement, on y voit un produit qui provient du remplacement

Min. and Bac. World, vol. 44. 1916. p. 4S2.
MlD ud ScTPreM, vol. 114. 1917, p. 238.
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du calcaire par des solutions contenant de la magnésite. Une classification des

gisements connus de magnésite, qui serait fondée sur leur genèse et leur histoire

comprendrait ce qui suit :

(1) (iiscmcntK formi^s par la décomposition de la serpentine.
(2) ( lisrnicnts st'dinu'iitairc s.

(3) ( lisrmints forim's par le reniplarenient du calcaire.

L'étude (lu caractère î des rapports des nisements de magnésite de Grenvillc
paraît démontrer que ces gisements appartiennent à la classe 3, et qu'il» sont
semlilabks <iuant ;"i leur origine ;\ la magnésite d'Autriclic-Hongric.

Décomposition de lu serpentine. Du fait (|ue les gisements de magnésite
de Cirenville contiennent beaucoup de serpentine on ijourrait -ronclure que la

ni,ii;nésite est un produit altéré dérixé <lc la serpentine et i|u'i'n con;jéquence

elle appartient |)ar sa genèse aux gisenienls de la classe 11. Toutefois les gise-

ments dérivés de la serpentine sont généralement caractérisés par les traits

suivants: (1) la ^crpcntitic est elle-même un produit dérivé des rorlieo de la

famille des péridotites; (2) la magnésite se présente sous forme de veines ou de
veinules ou de masses irrégulières dans la serpentine '3) la magnésite est

orrlinairement traversée par des M'ines de calcédoim - quartz. D'autn
part, en ce cpii concerne les gisements de magnésite de v-,viivillc, il n'y a nulle

part dans le district aucune preuve que la péridotitc se soit jamais présentée
associée aux gisements de magnésite, alors (ju'il y a des iircuves évidentes fini

montrent que la serpentine eut son origine dans le remplacement du calcaire

selon le pr icédé déc rit dans la section .3 plus bas; la magnésite ne se rencontre
pas sous forme de xcines traversant la serpentine et, à l'exception de quelqiK"-

amas isolés d'un diamètre de tiuelfjues jjieds, le quartz est entièrement absent
dans les gisements. Il est donc peu |)robable que les amas de magnésite qui
composent les gisements de (îrenville soient en relations directes quant à leur

genèse avec la serpentine à laquelle elles sont associt>es.

Dépôts sédimentaires. Les roches voisines des gisements de magnésite. en
tant du moins qu'elles sont en vue, se composent .surtout de quart-ite, de gneiss

grenat ifère et de calcaire cristallin appartenant à la série Grenville. L'associa-

tion de la magnésite à ces sédiments métamorphiques semblerait donc indiquer
que ces gisements étaient d'origine sédimentaire, mais la série Grenville se com-
posait originairement île couches interstratifiées de .sédiments de schiste, de grès

et de calcaire qui ne différaient à aucun égard des gisements marins bien assortis

et déposés pendant des périodes géologiques plus récentes; en outre, il est géné-

ralement admis sur la loi de faits géologiques et chimiques que du carbonate
de magnésium ne serait pas déposé en masses considérables dans de semblables
conditions'.

Toutefois il a été supposé par Daly - qu'à l'époque précambrienne les condi-

tions dans lesquelles se faisaient les dépôts marins étaient singulièrement

différentes de celles qui existaient à une époque postérieure dans l'histoire de
la terre, l'océan étant presque dépourvu de chaux. Cependant l'existence même

'V.in TliîM^, ç p. U.S.(-.S. ^!'Jri. 47. e.>Q4. S02. .Sf>S.

Clarkc. K. \V., IJat.i ot r,<-oi li< nii^-try," ll.S.G.S.. : :ull, 491. 1911. pp. ,v'i.S4S.
John-stoii, J., The .-«jlubitity produit constants of calcium and magnésium carbocatc," Jour. Am. Chem. Soc.,

vol. 37, 19I.S, p. i(K)I.

Kediich, Karl A., Die Bildunit des Magneaita und sein naturliches.
Vorbommen, FortKhritte der Min., Kri«t. und P«r. vol. 4, 1914, pp. 9-42.
'Bull. Geol. Soc. Am., vol. 20, 1909, pp. 153-170, Am. Jour. Se., vol. 23, 1907, p, 93.
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<lc la sc'-ric de Grenville, qui embrasse une quantité considérable de calcaire,

semble contredire cette hypothèse. La série de Grenville avait à l'origine une

étendue minimum d'au moins 150,000 milles carrés, et que l'épaisseur de 18

milles, peu près, assignée à cette série dans l'Ontario oriental, par Adams et

Barlow', soit ou non excessive, la grande étendue de la série, et le fait que le sol

sur lequel elle s'établit n'a nulle part été observé, est bien la preuve que l'épais-

seur est au moins de plusieurs milliers de pieds.

Kn o.itre, la série (jrenville, dans la plus grande partie de son étendue, a

été très fortement pénétrée par des intrusions de pyroxène, de gabbro, de diorite

pyroxéni(Hi('. d'anorthosite et d'autres roches semblables, par l'efTet desfpielles

le calcaire est devenu soit en partie soit totalement métamori)hi(iue sous la forme

(le diopside, de serpentine, d phlogojiite, et de bien d'autres silicates mat;îH'-

siciis; et la plus grande partie des analyses du calcaire tic Grenville données

par les publications géologiques, proviennent de spécimens collectionnés sans

qu'on se soit i)r^-occupé de ces rapports géologi(iues noi) plus de la possibilité

(lu'il pouvait y avoir cjue le contenu magnésien de la roche se fût augmenté par

métamorphisme de contact. Cependant, et malgré cette collection, faite au

hasard, de matières rocheuses, plusieurs de ces analyses du calcaire do Oenx ille

font voir que la magnésite y entre pour moins de 2 ou 3 pour cent*. D'où il

faut conclure fjue pour ce c|ui regarde les dépôts de carbonate de magnésie, les

((inditions dans lesquelles ces dé|)ôts se firent dans le précamb. ien primitif.

i!u district de Grenville. ne furent peut-être pas fondamentalement différentes

de celles d'époques géologiques plus récentes, et que, si tel fut le cas, il est fort

iinprobable que les gisements de magnésite soient d'origine sédimentaire.

Remplacement du calcaire. Voici les faits les plus importants qu'on pourrait

citer en faveur de l'hypothèse qui veut que la magnésite contenue dans les gise-

ments de magnésite de Grenville ait été déposée en remplacement du calcïire:

(1) Dans la partie du mémoire où était décrite la structure des gisement

de magnésite, pages 22 et 23, on faisait remarquer que la magnésite se présentait

en bandes, par places, la différence de ces bandes étant due en partie à la dilTé-

rcnce de couleur, en partie aux variations dans la quantité de serpentine disst-

minée dans les différentes bandes ; or, le calcaire de Grenville montre générale-

ment un fasciage singulièrement semblable h celui-là, la seule différence venant

de ce que dans le cas du calcaire les grains disséminés se composent fort souvent

de diopside ou de diopside à demi-serpentineuse aussi bien que de serpentine

(planche IX)'. La similarité de ce phénomène ;\ la fois dans le calcaire et dans

la magnésite semble prouver qu'il existe une parenté d'origine entre la magnésite

et le calcaire de Grenville.

(2) Dans plusieurs localités non seulement du district de Grenville niais

d'une grande partie de la région où se trouve la série de Grenville, le ^. ire

cristallin de la série renferme des masses nodulaires de serpentine, ou de diopside

en partie changée en serpentine, qui, en certains endroits, ont plusieurs centaines

de pieds de diamètre. La présence de pareilles masses dans le calcaire ne peut

expliquer l'hy. othèse qu'elles ont été formées par la silicification du calcaire.

'Com. ttol. Canada, ménioiTe. 6. p. 33. _ . ..,
'Miller. W. G., et Knight. G. W.: "The Pre-Cambrian geology of «outhea«tern Ontario, "Bur. 61. Mines. Ont..

IQU. pp. 21, 77. 86.
FrCchelte, H.: Divition de* Mines, Min. de» Mines. Canada. Rapport sommaire 1914, pp. 36-37

^La phocograpliie reproduite dans la planche IX fut tirée à Bucitingliam. ville située à 50 milles à l'ouest du distnt-t

de Grenville, mais elle reproduit on caractère qui peut s'obserber presque partout dans le calcaire de Grenville.
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(3) En beaucoup de localités à travers la région où se rencontre la série de

Grenville, il y a auiai de grandes masses de roches généralement appelées "pyro-

xénite" auxquelles sont associés les gisements de mica et d'apatite de l'Ontario

oriental et de ta province de Québec. Ces masses sont composées de diopside,

de scapolîte, de phlogopite, d'apatite, de feldspath, de quartz, de calcite, de

trémolite, d'actinolite, de serpentine, de tourmaline, de chiabazite, de stilbite.

de zircon, de vesuvianitc, et d'autres minéraux de caractère analogue. Eu

égard aux faits que ces masses sont associées à du calcaire, que le silicate

de chaux et les minéraux pegmatitiques s'y trouvent en abondance, enfin

que ces gisement contiennent beaucoup de chaux, on croit que ces masse

proviennent de la roche calcaire par l'influence de solutions pegmatitiques

riches en magnésie.*

(4) Par places on voit des amas de dolomie associés à la serpentine renfermée

dans le calcaire, et en un petit nombre de le» alités on trouve la dolomie distri'

buée irrégulièrement le long de fractures qui traversent le calcaire.

(5) Les roches de la série Grenville ont été pénétrées, par intrusion, presque

partout par des protubérances et de minces injections, lit par lit, de gabbro à

pyroxène, de diorite à pyroxène, de syénite à pyroxène, de pegmatite dioritique,

de pegmatite syénitique, d'où l'on pourrait inférer, comme chose probable, que

les solutions, grâce auxquelles le calcaire fut transformé en diopside et autres

minéraux, provenaient de ces minéraux intrusifs.

(6) L'association de la diopside et de la phlogopite aux gisements d. .lagné-

site de Grenville fait voir qu'il y a des relations d'origine entre les gisements de

magnésite, les masses de diof. ùde et de serpentine, trouvées dans le calcaire de

la série de Grenville, et la upyroxénite » métamorphique, et que toutes ces roches

ont été formées en quelque façon par la transformation ou le remplacement du

calcaire.

D'une façon générale, par conséquent, il y a des raisons positives en faveur

de l'hypothèse que les gisements de magnésite ont été formés par la silification

et le remplacement du calcaire cristallin de Grenville; et, fort de cette consta-

tation, on peut, d'après le caractère et les rapports de ces gisements, décrire

approximativement'la façon dont cette transformation s'est opérée.

L'ordre probable des événements, grâce auxquels les gisements de magnésite

du district de Grenville furent formés, se produisit de la façon suivante: (1) ili-

fication du calcaire en diopside et formation de phlogopite par places; (2) forma-

tion de serpentine par places; (3) remplacement du calcaire par la dolotnie;

(4) remplacement de la dolomie par la magnésite; et (5) le changement de

diopside en serpentine.

Quant à l'origine de la serpentine associée aux gisements de magnésite, il

est difficile de déterminer si ce minéral re- -jlaça le calcaire d'une façon directe

ou indirecte par l'altération de la diopside; cette double possibilité a donc été

incluse comme étant les étapes 2 et 5 dans la formation des gisements de magné-

site. Dans le cas des inclusions de serpentine qui se présentent associées au

calcaire de Grenville, il y a une preuve directe qui i liue que la serpentine est

'Trans. can Min. Inst , vol. 19, 1916, p. 349-370.

<Com. gc'ol. Can. Rap. aom., 1915, p. 156-168.
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i|t ri\»f <lf l.t (Iii)|isi(lc, mais cette tranaformatton parait «e faire conformément
à l'équ.itioii iiuivante:

JCaMg (SIOi). + 3COi + 3H«0-3MgO. 2SiO,. + 4SK), + 3C«C0i

t t devrait, par conséquent, être suivie de la mise en liberté de grandes quantité»
(II- (|ii.irlz, tandis que, scion ce fju'on a observé-, le (|uartz n'est pas présent comme
asxicié à la serpentine des gisements de magnésite.

Du fait d la pr^-M ntc de la dolomie. sous forme d'inclusions éparses dans la

in.i^tn^'sito, il semblerait (|ue le remplaeemeni du calcaire par la ina^;ii<''siie s'ef-

leciiia d'une manière à peu près semblable à celle (|ui fut supjjos^-e par Redlich
|M.iir les gisements de magnésite d'Autriche-Honurie, c'est-à-dire par le moyen
(le deux réactions chimiques, la dolomie résultant de la première réaction et la

niaj^nésite de la seconde'; mais la seconde réaction ne s'acheva complètement
dans les gisements de magnésite de (Jrenville, d'où il résulta que des restes de
dolomie demeurent épars dans l'intérieur de la magné^>itc.

Les r<»actions, d'après Redlich, furent comme suit:

(1) (•,!((), + MkCO, - M«( .iCO, + (.iCO,.
(2) Mtî( aCO. + Mgt (). = 2Mg( (), + l aC ()..'

DKTI'RMINATION DK LA TKNKl K tN ( MAI X DE I.A MAGNÊSITE ET DE LA DOLOMIE
M A(.m':s1 flQf K.

Caractères physiques. Kn exploitant la magnésite des gisements de ( Irenx ille,

il est d'usage de séparer, autant que faire se peut, la matière dolomitique d'avec
le minerai au moyen du schéida^'e d'épuration; et, comme dans cette opération,
la présence de la dolomie n'est constatée qr • par la différence qu'il y a quant à
l'aspect, entre la magnésite et la dolomie, K rapport entre la teneur de chaux de
la dolomie magnésitique et son caractère physique est d'une importance évi-
dente. C'est en déterminant le pourcentage de chaux contenu dans les échan-
tillons décrits dans les tableaux I à VIII que les conclusions générales qui suivent
ici ont été établies.

Magnésite brillante, d'un blanc jaunâtre, à grain mi-fin et fin, contient
d'habitude moins de 7 pour cent de CaO.

Magnésite brillante, d'un blanc de nvi^v, à grain mi-fin ou fin, contient
d'habitude moins de 11 pour cent de CaO.

Magnésite brillante, blanc laiteux, à grain mi-fin ou fin, contient d'habitude
laoins de 12 pour cent de CaO.

Magnt>site grise est en général plus fortement dolomitique que l'une ou
l'autre de=, magnésites précédentes, mais il y a quelques exceptions assez frap-
pantes à cette règle.

Un minéral d'un blanc mat est de la dolomie et contient approximativement
^0 pour cent de CaO.

l'n minéral grossièrement cristallin (( est -à-dire qui montre des faces de
clivage en général de plus d'un quart de pouce de diamètre) est d'habitude de
la dolomie et contient approximativement 30 pour cent de CaO.

'T-tfhi-rni ik s mincralogiacbe mitt. 1907, p. 499.

Mte ,l7Îu.rirhi uln^r!" ^""r"^!^ ".""Ï.ÎT
hypoth»« quant à la façon dont k produWt. àforigine. U magnr-

.lu début M i^fir^ .1 J' ^^T?*"' h"'- - ren>Pl?«ment du calcaire par la maviMte comme l'opérationau aeDut. et la formation de la dolomie comme la «uite immédiate.

48852—3
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Aition de Vntidt chl rhydriqut concentré. Par le fait qui- la Holomu' c»t

beaucoup plu- >< liil>l»' 'la..- l'aiidi- i lilorliydrique (|ii> ii« l'i ^i l,i m,inm'sit«'.

|K)ura'ntaRf ilv la dolumie contcmii- dan» la maKtits.lf <k' (.rinvillc piiit tirf

aussi d6tprmin<^ approximativement par la façon dont la substance se comjwrte

quand un la traite |»ar l'acide i lil(prli\.lri(|ii( .oik . iitrr i i fn.id. Dans la prati(|m-

on a tnmvé que l'acide n'avait d'iuiliilu(ii- auniii etk l a|)pareiit sur la ddioinii-

maKH^-silique à grain fin ou mi-fin et dans laquelle il y avait moins de 7 iK)ur

• iui (If (haux, fiisuiif. (lu'il >c produisait u\n- fail.lc t iTt rvcm « lu r A lirs places

fort éloignées les unis dts autres tlans la dolumie niannésiii(iur renfermant

moins de 12 pour cent de CaO; enfin qu'une effervescence, point trop faible à

do plat . - f.M i . lolKniisiiitrc t lU s. montrait <\uv le poiircintane dr diaux qui se

trouvait U dépassait le 12 pour cent. M.ii> on trouva aussi (pie le minéral

grossièrement cristalUn n'était pas effervescent autant que la dolomie magné-

siticiue au grain très fin.

Cahnuitwn. l e pourcentage df < -lO contenw dans la dolomie magnési-

ti(|ue peut .lussi être d('tirmint- ..iii)ii.ximativement grâce A la différence de

couleur de l.i inaunt siic cl «le la dolomie apris <|uc l.i iii.iti.'ic .i
('•!('• c.dcintV.

Ainsi dans le cas de la surface de coupure du siiécimen de dolomie magnésiti'iue,

figure U de la planche VII. In surface totale des inclusions de dolomie comprend

approximativement au 8 ixuir (cni de l.i surface ciititTc, et. i)uis(iiic la dolomie

contient approximativement 30 pour cent de C aC), le six-cimen contient environ

2] 'i
pour cent de CaO. Cette évaluation donne probablement à un demi pour

t-eiu près la (juantilé de CaO rtVlIcnicnt pr('-.-.cnt, c.ir le s|)ècimcn de l.i i)lanche

VII B fui du'M ccnuiie lïc ii..nUilon le plus purdela substance représentée dans

la partie n° 117 du terrain McFhee (.lot 15, rang IX. canton de C.renville) dont

la teneur de tluaix. déterminée par une analyse chimique, fut estimée à 3.93

pour cent ^tableau VII, page 50).

hXFLICATIDN :)1.S I AllI.I Al X I I Dl.S C ARTI S U'AFFI-ECREMENTS.

Dans le liut <ic ilt u rmincr les vari.itions (juant à la (jualité, l'étendue, et les

rapports de la nlagm^ite et de la dolomie magnésitique contenues dans les

gisements de Grenville, les cartes des afileurements (ju'on voit sur la carte 1679

furent prépar('es au moyen de la planchet'e de l'alid.ide et de la chaîne. Kn

préparant ( ( s i artes, les parties des affleurements qui reiiosaient sur la magnésite

et la dolomie ma^nésitique furent subdivist'-es en des aires nu n'-gions numérotées

les matières du même caractère physique et de la même qualité étant comprises

autant (lue i)ossible dans le même aire. De chacune de ces régions des échan-

tillons qui reprèsintaient une moyenne de cette cati'goric furent recueillis en se

procurant des fragments de chaque pied carré de la surface. Mais puisque

dans la prati(iue il est d'usage de séparer la serpentine et la matière dolomitique

avec ic :i!!iie!.t:. .-.Li',' -

-.i-.!;
• ••< r. -

gorie, oC» le schéidage était praticable, n'était pas compris dans les échantilbns.

Le caractère physique et la teneur en chaux, etc., dans les échantillons recueillis

dans les diverses surfaces, sont indiciués dans les tableaux I à IV, VI et VII qui

accompagnent les descriptions des différents terrains.
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|).ins CCS (alilc.iiix, l.i couleur. IV-i'Iat . I*' K^tiin, If iMxircciii.iKi' di' lu nuitii^rv

li.i^si'f au s»-|iri(lanf i-t la «•omposi ii>n df cflti- inatièri- sont iiiiliijui's. Sohh li-

liin- «le K^Mn, la inu^n^tiiti' est t lassititt.' rummc tin, nii-lin. Kru!»>«ii'r. st-lon que Iih

v;rainH ont chacun moins d'un huitième de pouce ou de | à >4 de pouce, ou plu»

il un (|uart de iHjuce comme diamètre.

Dans le» tahk-aux V et Vil I on a fait un exposr somin.iirc du nombre de

|)if(t-' <lr nLi^n^'-sitt', <le doloniif magnét«i tique et «le serpeiii iiu- i (mii iuf- <lans les

caroiteh des [lerforutrices dianiantèe» qu'on a obtenus d.int> les lots 15, rang XI,

15 rang IX. du canton de Grenville.

48852—3 i



CHAPITRE IV.

DESCRIPTION DES MINES.

GÉNÉRALITÉS.

Dans le chapitre suivant on décrit les gisements de magnésite et de dolomie

magnésitique qu'on a découverts juscju'à présent, et l'on y donne l'estimation de

la caiiacité de ces gisements mêmes, l.e tableau suivant donne la liste des lots

où se trouvent ces gisements et des propriétaires fie ces lots:

Listf da propriétés minières.

Lut Rang l'aiiton l'roprKtairc.

1.5

18
15

15

15

1

11

11

10

g

Harrington.
("irenvillf.

Intemalional Magnesitc t'o.. l ui.

N'drth American Magnesite C'o., Ltd.

ScottisSi Canadian Magnesite Co., Ltd.
u II tt tt

North American Magnesite Co., Ltd.

1,5

Kl

1

1

\1

11

12

9

21

77

9
9
H, N
S. N
8, S
8. S
11

1

10

"

AugmiMitatioii lit-

( iri'iivillf.

1 larriiii;t(m.

(Ircnvillc.

Fitzsimmons et Boshart.

Campl)ell.

Fitzsimmons et Boshart.
tt

II

LOT 13, RAN(i V, CANTON UIC HARRINI.TON, MINK DOBBIE.

[.a mine de magnésitt^- dite Dohbic— propriét- de l'International Magne-

site (\)nipany—est située près de l'extrémité nord du lot 13, rang I, canton de

Harrington, et près du bord oriental de la large plaine qui borne la rivière Rouge

ilans la partie sud-ouest du canton de Harrington.

L'affleurement dans lequel la magnésite se rencontre a une superficie d'en-

viron 300 pieds sur 200, mais à l'époque où le gisement fut visité par l'auteur du

présent mémoire, en janvier 1917, grâce à une épaisse couverture de neige, on ne

voyait qu'une surface de 25 pieds sur 50, où les opérations minières avaient été

conunencées. I a partie du gisement qui est exploitée a donné du 7.5 pour cent

de CaO en moyenne'. C'était soit de la magnésite- lilanche et brillante, soit une

mat i.' te grise à grain ou mi-fin ou grossier contenant des grains disséminés de tcr-

i-tmine d'un vert sombre.

'Selon le» Malrtt* de MM. J. T. IXinald & Co., de Montréal.
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Une série d'échantillons, provenant d'une étendue d'environ 100 pieds

carrés sur la surface de l'affleurement, fut réunie et analysée par J. T. Donald

& Co. de Montréal; on y trouva la teneur en chaux que voici:

Échantillon n" (1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

PoureenU^deCaO 6 58 7 72 10 45 7-26 7 72 11 19 10-68 7-94 4-77 10-68 15-77

Le numéro 11 n'est pas compris dans cette moyenne 8 -50

Tn échantillon type de magnésite envoyé de cette propriété donna la

composition suivante:'

Silice l-^*^

Oxyde de fer et alumine ' • ° '

Chaux.. '-S^

Magnésie n ?S
Perte au feu

La qualité et l'étendue de la magnésite qu'on sait déjà être présente dans ce

terrain semblent indiquer que la quantité de minerai peut être considérable,

mais il faudra beaucoup de travaux d'abatage avant de pouvoir préciser cette

quantité. Tout ce qu'on |)LUt avancer en ce moment, quant à ces gisements,

c'est que, fort de certaines données déduites de l'étude des gisements de magné-

site, on a calculé qu'on est en présence d'au moins 25,000 tonnes de minerai de

magnésite. Les données sur lesquelles repose cette évaluation sont les suivantes :

Ktendue horizontale connue du gisement, 10,000 pieds carrés.

Profondeur admise, 50 pieds.

Proportions admises de la magnésite du gisement, 60 pour cent.

Nombre de pieds cubes de magnésite dans une tonne, 12.

Avec la magnésite il y a aussi, probablement, au moins 8,000 tonnes de

(iolomie magnésitique dont la présence ne fait pas de doute.

L'n b<jn nombre de constructions ont été élevées sur ce terrain.

LOT 18, RANG XI, CANTON DE (iRENVILLE, LA MINE SHAW.

t'ette propriété est située à une distance d'environ 15 milles du chemin de

I\t Canadien du Pacifique et, pour cette raison, on ne l'exploite qu'en hiver

lorsque les frais de transport en traîneau jusqu'à la voie ferré-e sont de $2.50

par tonne au lieu de $4.50 comme en été. Lorsque nous avons examiné l'affleu-

rement, en juillet 1916, la surface de la magnésite était bien couverte de débris

rocheux, laissés là depuis la fin des travaux de l'hiver précédent, de façon que la

magnésite ne pouvait s'apercevoir que le long du front sud de la mine et dans un

rebord qui émergeait de ces débris près de l'extrémité nord du gisement.

L'affleurement rocheux dans lequel la magnésite se rencontre formait à

l'origine une arête basse, dirigée vers le nord-est, mais il a été excavé jusqu'au

niveau du terrain i)lat qui l'entoure, sauf à son extrémité sud où il reste im

côté haut de 10 à 20 pieds, dans lequel on a creusé un prolongement du puits

principal, large de 15 à 20 pieds et qui s'étend "ers le sud sur une distance de

Si) pieds. La figure 2 est une coui)e schématique de ce côté du prolongement.

11 est établi par M. Broadbent, qui examina le gisement en 1900, <iue la magné-

site est traversée par un petit filon de porphyrite'. Ce dyke ne fut pas remar-

>Com K^l., Canada. Rapport annuel, vol. XIII, 1900, partie R. p. IS.
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(lut", sur place, par l'.uitiur de ce travail, mais un grand nombre de fragments de
porphyre noir à diabase aplanittque furent trouvés dans k- haldes et prove-

naient probablement de l'intrusion dont faisait mention M. Broadbent.

I ii,iiri- 2. Coupe schématique du front sud d'un puits dans un gisement de magiiétite, lot 18,

rang XI, canton de firenville.

Des descriptions donnant les caractères physiques et des analyses chimiques

(i'érhantill(jiis tirés du K'^<-'"i^''it de magiiésitc, dans la propriété Shaw, sont

comprises dans le tableau 1. Les échantillons numéros 1 à 17 furent choisis

dans des portions du front sud du prolongement méridional du puits principal

cjui so \-oit dans la fi>,'uro 2. I.'ériianlillon 18 fut retiré d'un amas de niaKiiésite

en \ ue, situé près de l'extrémité nord du front est du prolongement méridional

du puits principal et les échantillons 19 à 22 furent retirés du rebord, formant
projection, de la ina^nésite en \ne près de l'extrémité nord du gisement. 1.'échan-

tillon 23 représente la moyenne d'un petit amas de minerai (jui restait au milieu

du puits. Le reste des échantillons (n° 24-35) fut recueilli à la surface de l'af-

fleurement \i,\r M. Broadbent, en 1900, et fut décrit par lui dans un rapport

de la section de chimie de la Commission gt-ologique publié cette année-là.

Depuis que la propriété Shaw a été examinée par l'auteur, un seul trou

«le sonde dianiantée a été jjercé dans ce terrain à une profondeur de 64 pieds,

avec le résultat (jue \oici:

N'omliro du pictU Nombre de pieds Nombre de pieds
contenant moins contenant plus de serpentine
de Vi'^r de CaO de i.V/r do CaO

2.U 23 171

Â une profondeur de .î.S pieds une augmentation marquée du pourcentag'^

de chaux s'y fit voir; mais il se peut que cela soit dû au fait qu'une lentille

de matière dolomitique se rencontra en cet endroit.

Eu eg.ird au mauvais état des gisements de magnésite exposé à la vue

quand on les examina, et à l'absence, sauf pour la perforation susdite, de tout
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rinscisncmcnt quant à la profondeur du gisement, il est impossible de donner

une évaluation même approximative de la (|uantilé, en tonnes, de magnésite

(]ue recèle la mine Shaw; mais, partant de certaines supnosilions minima, on

peut se faire une idée approximative du nombre probable de tonnes de magnésite

(|ui trouvent là.

\ oi( i le^ faits sur lesciuels on se base pour cette évaluation:

i]H riii il' approviiii.ilivi' ilii ni-cnu'nt, l.S.(H)(» pieds carrés.

ri-'iii,ndtiir mDVtniU' pré^unur da nisfinent, 25 pieds.

t tii.iiuité do iiuÎHTiésiti- ayant uni- movfiine de 10 pour cent de C aO, 50 pour cent.

Quantité de maKnésite ayant une moyenne de 16 pour cent de CaO, 20 pour cent.

Oiiaiitité de serpentine dans le gisement, 30 pour cent.

D'après les renseignements qui précèdent on peut calculer qu'il se trouve

,!.m- le gisement environ 15,000 tonnes de magnésite avec 10 pour cent de

( h.ui\ en ino\ enne e. 6,000 tonnes avec 16 pour cent de chaux en moyenne.

11 est fort possible, naturellement, que le gisement atteigne une profondetir

«le (ilus (le 2.S i)ieds; mais, vu les résultats obtenus d'un seul trou, on ne pouvait

guère .admettre une plus grande profondeur en faisant une <- ^-luation précise de

la (luantité de tonnes. Et, de même, il se peut que la superficie du gisement

soit (le plus (le l.S.OOO i)ie(ls carrés, mais il faut un travail de développement

plus considérable avant de déterminer la chose. Les pourcentages de ser-

pentine et de magnésite qui se trouvent dans le gisement furent indiqués soit

d'aiirès les renseignements contenus dans le tableau 1, soit d'après le caractère

général des gisements de magnésite du district entier.

Un baraquement de deux étages, où vingt hommes environ peuvent être

logés, a été construit sur la propriété.
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ToUtttM I. CcratUre pk\stque tt mmpmili.m thimtque d'trkaniillnns dr matutsilt promanl d'uH aMltnrtmtni iant la
nuiiii nord du loi /*. rang X l , canloH dt (jrtnviUe.

Couleur

blanc de neige

.

blanc de neige.

.

.blanc de neige.
ibl.inc . . , .

blanc
«ris bleu. , , ,

blanc de neige.

.

blanc de neige.
blanc
blanc

blanc
blanc.

H llil^inc

H jtiris

blanc
blanc
blanc de neige.
crème
rose

bliinc de neige.

.

blanc de neige.

.

ftclat

acintillant.

.

scintillant

.

scintillant,

mat.
scintillant.,

mat ...

sein ,ant..

scintillant.

.

mat
•cii.tillant.

.

scintillant,

scintillant

mat ....

scintillant.

mat
mat
mat
scintillant..

mat
mat à scin-

tillant,

mat à scin-
tillant

mat
scintillant

Echantillon type provenant du tas
blanc bleu

blanc bleu
blanc lait

blanc lait

blanc bleu
gris au blanc n

Reâtre.
blanc tiri.-,'it rf i

blanc >;ns."itrp ftl ...
blanc rougciltre I

blanc gris

blanc bleu translu-!
<iile

blanc (le ncivje scnii -
1 .

tran^ludiie
Echantillon type provenant de la

fleurement.

Grain CaO MgO

fin . 8 77 40 28
fin ^ ! 6 8.} 40 48
fin 7 96 40 66
fin 14 90 M 38
fin 1

1

87 .11 82
fin II 96 38 02

11 25 37 78
\1 18 35 70

fin à moyen 8 a 39 40
moyen à

HIUEWICI. 14 31 35 74
87 37 02

11 17 37 36
g 80 35 08

fin \s 86 33 08
KlallUltr 9 95 .*7 94
lin comp&ct

.

10 48 36 46
10 44 37 60

fin compact H 58 39 56
fin 1

1

76 36 10

fin 17 50 32 12

fin à moypn 1A 9X 29 60
fin 6 45 40 54
dp minerai 10 16 38 02
cr)'5t(illis<ition <J 00 37 35

^rossiô rp.

fin Kl Sf 33 45
fin X 75 3K 17
fin 6 04 36 73
fin 8 96 36 22
fin 7 36 36 61

fin 16 88 23 66
fin à grossier.. 04 35 93

grossier 6 92 39 36
moyen 6 05 40 46

moyen. faible pour- 45 36
centage

surface de l'af-

9 36 68

Équivalent à

CarOi

15 60
12 20

26 60
20

21 35
20 40
21 78
14 87

25 .55

1 55

19 94
17 50

17 77
18 71

18 64
15 3i
21 00

31 25

M 23
11 32
18 14
16 07

IS 89
15 57
10 78
16 or
13 14

.W 14
19 71

12 36
10 80

.MgCOi

16-28

84- 18
«4 60
84 98
71 -86
66- 50
79 26
78-96
74-61
82 34

74- 70
77- 38

78-08
73- 32
69-14
79 30
76- 20
78

- .58

82-64
75- 44

67- 12

62-20
84-72
79-46
77- 62

74- 68
78 08
77 16
76- 09
76-97

49-71
75- 69

82-72
85 00

95 50

77 07

Silice et
matière
insoluble

o 50
2-90
88

2-16
22 00
Il 10
1 .50

6-10
2 32

50
26-40

2-20
28-04
200
2- 38
3- 30
090
0-80
2-24

64

11 40
2 36
1- 84

Analyses 1-23 par M. H. A. Leverin, de la division des Mines, Min. de» .Mines, Ottawa.
Analyses 24-34 par M. F. G. Wait. Corn géol.. Canada, rapport annuel. 1900, partie R. pp. 14-17,

LOT l.S, K.\\(. XI, C.X.NTON 1)1-: ( .RKN VII.LJ-;.

Il > a clans ce iot une série de trois affleurements de magnésite, de dolomie
tnagnt-siticiuc et de .serpentine qui .se présentent le long du rebord est de la

platière (jui s'éttnd au sud, depuis le lac de C"irfn\ille jusqu'à l'extrémité sud
du lot, ( es affleurements comptés du sud au nord sont connus chacun par
le numéro I, II et III. Les descriptions du caractère physique et de la teneur
en chaux d'écliantillons pris à la surface de ces affleurements ont été indiquées

dans les tableaux II à IV', tandis que le tableau V donne les proportions de
magnésite, de dolomie magnési tique et de serpentine contenues dans les carottes

obtenues avec la perforatrice diamantée dans la propriété en question par la

Harbison-Walker Rcfractories Company de Pittsburg.

Affleurement n" /.

La magnésite de qualité n" 1 se rencontre, comme on saii, le long du bord
sud et sud-est de cet affleurement, et dans le voisinage du trou de sonde dia-
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mantée n° 15. Les proportions do magnésitc, de dolomie magnésitique et de

serpentine en vue dans la partie sud-ouest du gisement (affleurement n"" 1 et

tableau II) sont comme suit:

Pour-cent.

Magnésitc 62
Dolomic magnésitique. 8
Serpentine 30

l'iu- addition de même nature pour les earotles de sonde diamanlée obtenues

dans cette aire et dans le trou n° 15 (voir tableau V) donne le résultat suivant:

Pc. -xnt.

Magnésitc 66
Dolomic magnésitique 12

Serpentine --

On est donc fondé à croire (|ue dans ces parlies-là de l'affleurement, la

proportion de magnésitc où il y a moins de 12 pour cent de chaux s'élève au

moins au 60 pour cent. De l'examen des diflï. jnts gisements du district on peut

( onclure que, ti'une façon générale, la qualité de la matière tirée du trou de

sonde se maintiendra horizontalement sur une distance d'au moins un quart

de la profondeur du trou dans l'une et l'autre direction le long de l'allure du

t;isement, et d'un huitième de la profondeur du trou dans chaque direction

perpendiculaire à l'allure.

Se basant sur ces suppositions, les données suivantes peuvent être admises

pour établir le nombre de tonnes de magnésitc en vue A l'affleurement n° 1 :

Superficie «tes (^sements voisins des trous de sonde numéros 11. 8 et 10, 4,8 •
' eds carrés.

Pnjfondeur vérifiée du gisement dans la surface qui avoisine les trous de soi.d^ numéros 11,

H et tO. 50 pieds.

Ktendue horizontale entière des gisements voisins des trous de sonde numéros 12, 13, 20,

et 15, 20.000 pieds carrés.

Profondeur moyenne vérifiée à laquelle descend le gisement (|ui ;i\.>isiii(> les trous de sonde

numéros 12, 13, 20 et 15, 180 pieds.

Proportion de mannésite contenant moins du U pour cent de CaO dans le gisement, bO pour

c<nt.

Proportion de dolomie magnésitique dans le gistMnent. 10 pour cent.

Nombre de pieds cubes de magnésite dans une tonne, 12.

Le nombre de tonnes de matière dans le gisement est, par conséquent,

comme suit:
Magnésitc. Dolomic

magnésitique.

\oisine des trous de sonde numéros 11, 8 et 10 12,000 tonnes 2,000 tonnes

Cisements avoisinant les trous numéros 12, 13,

20 et 15 180.000 tonnes 30.000 tonnes

Total 192 .000 tonnes 32 , 000 tonnes

Dans les parties de l'affleurement n° 1 non comprises dans les évaluations

susdites il y a, en vue, à peu près 7,000 pieds carrés de surface rocheuse composée

comme suit:

Magnésite, 8 pour cent.

Dolomie magnésitique, avec 16 pour cent de CaO en moyenne, 62 pour cent.

Serpentine, diopside et quartz, 30 pour cent.

La plupart de ces surfaces sont disséminées sur toute l'étendue de l'affleu-

rement, et c'est seulement dans le voisinage du trou de sonde n° 18 que se
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rt'iicontri' uiu- masse de dolomie nia(;ni'siii(]Uf df dimensions exploitables,

cet endroit il y a environ 5,000 tonnes de dolomie magnésitique.

En

'i'unlfiiu II. Carnctire physique tt tfneur rn < h.ut \- .1^ f. h ir.tt'lnn >>hi^néiitt pravtnant de l'ajfîeurement i, tnt tS»
.iinl-nt ilr iinniilU.

l.cUl i (irjiii

,
bl.inr rouilleux

[

brillant |
Kroiwicr.

.

lurw blanc sKtatillant lim

Poiir-

c.iu
(!.'

s. li.'i-

.* I.î.mr inat à acintUUnt.
t |hliinc i\f iioif;»' et crt-iiif- |n-inti!lant

j

hianr hnllant-mat.

.

nt'ant
2.

S

m'.iiit

ni-ant

nt'ant

I

iljhmr de ncÎKf.

llilanc de nei^c à gris..

\1
IS

u

\h
17

\H

Z2

^r^mc
iri^ine

Kris à blanc

.

rôme à blanc de neiac.

.

I)lanc

cri:! ù blanc.

scintillant..

:scintlllant.

.

.scintillant..

scintillant

scintillant..

scintillant et bril-

lant
brillant.

.

mat à brillant. . .

blanc à «ri» ?*( intillant..

I)lanc Kri-* scintillant.

îî-

.tl

l'Liiir yrw ... .

i'ianc Kriji

blanc de neige,.

«ris
«ris

scintdlant. . .

.

scintillant
scintillant

scintillant à mat.
scintillant à mat.

24 uris.

I

blanc à ans
\m-'\i ;\ scintillant

iintiliant à mat.
l'Une de lait à gris. . . iscintillant à mat
Manc à gris scintillant à mat.
:li!am- gris scintillant

l)i.inc jmat à scintillant.

jhianc de neige . iscintiUant..

[blanc brillant

12 blanc de l.iit à blanc de scintillant à bril-

M
AH

40
41

42
4J
44
4>
40
47
4K
4'*

Stt

51
52
5.i

-S4

ss
56
57

neige lant
«ris brillant.

.

bhinc de neige à blanc de scintillant à
lait

:l)I:\ni '.^ri-^ 'mat
Iblarit nv\^iv . -<intdlant.
;hlanc (îf nf i

'-=( iiuill.int ....

iblaiic ... . mat à l)tinaiit

[bl.inc de ii- iK-' et blaiii de scintillant. -

lait

t;ris ta^iifU'

.

blanc de ni-iKt- ei blaiu d
lait

tihtnc de neiKP . ,

blanc de neice .

Sris à l>laiu de neij;e,

«ris tai. tieti'' . .

î)lani de iieitie

blaiu" d<' nrit;('

.

«ris à blan» de
blanc de nei^^e à «ri-;

blanc de nei^;e

gris à blanc de neige
blanc de neige
blanc v!; neige .

Bris
blanc de neige
gris à blanc de nei«e

gri< bleu
rirme

brillant à niat
- Intiilant.

-scintillant.

.

iiuillant.

.Si Miull.dil ;

>iintillant

iiitillant

.

-^liiuiUant.

•iciîUiHant

scintillant

st mtillanl.

.

scintillant.

SI intillant

.

scintillant

.

scintil'ant.

scintillant,

scintillant.,

scintillant.

blanc de neige à blanc de seintillant.
lait

blanc de neige. .......

lin

tin néant
hn 40

tin néant
lin néant
fin <\ mo- 2.

S

yen
fin et gros- 20

sier

grossier. . . . néant
tin à groS'

sier

fin néant
fin nt ant

tin . .... néant
lin néant

néant
fin néan t

fin 20

tin néant
20

tin à moyen
moyen II)

lin néant
moyen à

grossier
'fin 20
moyen à

grossier
moyen à 10

1

grossier
grossier. . . . néant
fin 50

fin néant
fin néant
fin néant
,m')> en à néant

grossier
tin 5

Kro-i>ier. . . . néant
;tin 2.

S

tin néant
fin néant
tin 25

1
mi)\ en. . . . .SO

1

fin .S

moyen
f

.ifin néant
fin néant
fin néant
fin néant
i'în néant
fin 25
fin néant
moyen 5
fin néant
moyen 50

fin 10

nn .S

dolomie magnésiti'
fine yrise

[lolomic blanche
srossu're

klolotnii' mafjnésiti
nui' K'i-if-

l'iolomie blanche
I grossière

Poiir-

( tilt

(U-

C"aO

(iolornic 1) 1 .à n c li c

I «rossitTC

dolomie b I a n c h r
mate

srrpentine..

^ori>entine..

serpentme jaune

iprpenlmc.

idoloniii- Brise et

I
blanc mat

iscrpentine..
scriicntine.,

serpentine.,

serpentine..

serpentine

dulomio blanche
gro ^sièreraent

j
crystalline

'serpentine verte.

idolomie blanche
KTO s s i è r e m e n t
cryatalline

22 (K)!

22 (K)'

«•(K)'
18 -no'

9 00'

1001'

7-W
6.06'
UOO'

12 OC

IJOO'
20 OG'

14 2fi=

<)*)'

i.iv;'
1+00'
l.)00'
t.soo'
1J-7J"

11-66»
I .t 00'

12 OO'

II 00'

15 00

I > tKI'

18 00'

19 JO»

22 0»
1100»

IV. 1.1'

<) llll'

12 W
20 00'

9 74»

21 .W
II 00'

8 00'

4- 54"

12 001
19 00'

7 00'

14 00'
8 00'

y 00'
9 00'

7 00'
8- H'
10 00»

5 00'
1,)00'

10 00>

9 00»

7 00»
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TuîfUaM Il—Fi».

Couleur

fit

'«ri-

lit in ft bUnc de neige,.

KT\- .. M>im-

I.laïu et gri"* tacheté.
cM-i

tdaiK A Kn^

M;i;ii (if neiiîi' . . .

1)1,1111" lit- nrlK''

h'.iti. lie neiyt* . .

Iii.m.; (!'_- iwinf

]

iir ^t•t^^^'

f^:ciut (".raiii

iNiiir-

i.-nt <t.'

l,.i-

<|.lKL•

hrill.mt ^ ni it

inti'I.Lnt .1 mat
scintillant

mat à scintillant

brillant
mat à brillant

.

intillant à brïl-

I;int

ititilîunt ...
Il intillant à hril-

1
luu

:tn.ii i niiillint.

s(. Mil ill.tnt.

111. Il .1 -^'.imillant

.-tciiuillant ù l>ril-

!
lant
imill.int. . .

iiitill.int. -

i-intiHaTit

intillant

tin

moyi-n à

mov*'n à

moytMi. -

fin et gro^-
iicr

fin ft i:ri)'-

BÎtT

mo\ ' n
mo\m .1

ninyijii à

mo>i'n.
tin

tin . ,

tin

I intillant.

t intillant

.

hn
[lin.

I

M)
5

10

Matière -t-lifi-î.'-

ll'MMt

iii-.tnt

ntant

néant
nrant

niMnt

lUMllt

Tii'.inr

n^^.MU

iluloniic Kriï3«ière..

iiantillon t\pp ilii la** d»' niint-rai (.ontcnant approxitnative-
li.nt yoo tonnes) extrait de'* ('tentlucs érhantilonn^'s 7.S-K1.

li intillfin typv «lu tas de minerai («ontenant approximative-
n:i-nt 1 .OtK) tonnes) extrait de l'étendue êchantiloniiée 82

serpentine..
l.-wTpentine.. . .

maiînésite doli)mi-

;
ti'iue Herpenti-

I

neu^
i-wriKîntine verte. .

I matière verte ser-

pcntineuse

1 1 nn'

I<)

17 INI'

14 no'

lA 00'

IS 00*

IS (Kl'

14 (Ml'

1 < (M|l

16 no'

It 00'

14 nn'

1.» 00'

1(1 7h=

11 (H)'

11 (H)'

10'

10 (H)'

10 00^

8 74»

9 9i»

KsLimés.
Déterminés par Mlle D.-M. Stewart. Division de» Mine». Ministère des Mine».

Affleurement n° II.

On sait que la magnésite et la dolomie magnésitique se rencontrent dans

cet affleurement en quatre endroits (voir carte 1679 et tableaux III et V).

Kn M.' basant sur des considérations semblables à celles faites à propos de l'affleu-

rement n° 1, on a évalué le nombre de tonnes de magnésite et de dolomie magné-

sitique en vue dans chacune de ces localités, de la façon suivante:

Localité.

\ iii.-iiu' (lu trou (le sijiule nuiniro îi
V nisine (les trous du sonde numéros 11, 24 et 25.

X'oisine des trous de sonde numéros 27 et 28. . . .

Tonnes de Tonnes de dolomie
magnésite. magnésitique.

9,000 1,500

27,500 17,000
2,500 200

Total 39,000 18,700
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TaUnn III. Cvaoiti ttttnnr n cImxiUs iikatuiUon^ de matniùu ptootnantittaMtwmtnt M* ll.lat H.nnfXI,
canton dt drrnviUe.

4
S

<>

7

8
«
tn
II

M
I.)

u
15

16

17

tv

20
21

24

25

25

SX
aM

.15

V)

40

41

I

J

43

44

45

bluiu dt* lifiiif à
lait.

blanc i gria. . .

.

blanc ilf nciKc
blanc lie ncÏKc à
blanc de ncitit' à
blanc de neige.

.

mat
bUnc tlï KintiUant.

Kr.s..

blanc de neige
échantillon type d'un ta^

blanc de neige
blanc de neige.
gris

lanc de neige

blanc de neige

blanc de neige

blanc de neige.

blanc de neige,

blanc de neige,

blanc de neige.

Kris

gris pt ro-H". .

,

bliiiic lie ncipc.

bUmc (le nein»'.

blani- fjf îici«(-.

gri^ et blanc de neige

Kris.

blanc dr neige à blanc di

lait

bl.tnc.

hl.tnc (If lU'iiie.

hl.tUl lie lUMH'-.

hiant de neige,

blanc de neige

.

blanc de neige.

blanc de neige,
blanc de neige.

Itl.mc 'il Iirii'f.

Miini Ar II'

hl.int (!-• ii'-ii:.-

t n" iiic

crciiie et Kris,

blanc et gris.
, . .

crènic I I yris

crème i-i «ri.^

blanc de neige.,

gris à crème. . .

•cintillant et mat

intillant.

intillant. .

iiitilt.int.

.

miillant

Hciiitiliant . . .

de minerai extrait
'*cin(illant

scintillant

mat.
•cintillant

scintillant

scintillant

.«cintillant.

-«cintillant

scintillant. .

.

scintillant à bril-

lant
scintillant. .

scintillant à mat
et brillant

.•cintillant. .

scintillant.

s( intill.tnt. .

-I intill.iiit.

hrilj.im

hrill.int et

!.mt

brillant.

« intill.int.

M iiitiU.iiit

»cintitlaiit.

scintillant.,

scintillant.

.

scintillant.

.

scintillant.

scinlill.tnl

scintillant,

sciiitill.int.

scintillant.

scintillant.

.

fdntillant.

-I intill.iiit

scintillant.

scintillant..

scinrillant.

.

scim il

s. intil

tin

fin

fin

fin . .

An
fin

granulé ttn

fin

d'une toMs*'

fin

fin.

fin .

fin., . ,

fin.,

fin

fin à moyen!

fin

fin

moyen.

fin à moven!
fin à moyen

[

fin

lin

lin

Im

niu;. en à fini

nit»>en.

riio>'en à
j;rtjssier

lin

lui

granulé fin

granulé fin

Im .

fin

Pour- l'uur- Pour-cent
cent t ent «le ( aO dans

de .scbéi- Matière sRhéidéf fie la matière
dage. CaO Khéid^e

n»'-.int 22 (M)"

20 îtfriKMllitU* 10 Ul>i

néant. matit>ft' !M-ri)fnti- l.ï 00'

ncu.'w blant: in.il .

50 22 00
néan». 10 (K)

20 strpentine. 12 00
2 (lolonùe magnéai 1

1

U-70» IS-00
(jue griiir.

Il on>néant.
au n° *t

g .()()

néant ^rpintint*. 10-37'
néant 16 OO'

.50 (lutuinic niagnésiti- M 00» 14-00
<iue

-' tlolomit.' magnésiti- U-49> 14 00
que Rfiae

10 dolomie magnésiti- 9 00' 1.1 00
qiie

12 00»20 dolomie inanRésiti- 15. (Ml

que Kri« mat
5 ilulomif Kris mat,. 11 00' 20 00

néant 12 00'

néant 11-42'

néant .... .... 12 00'

2^ (loiomic majciitfiAiti- 10 - 00' * 5 -00

<iue grise Krosi^i^r**

25 (lolomtr ma^nèni i
- 182 14-00

que urist»

né.mt 10-001

75 (ioldiiiii* inaKiirsiii- IM (K)' 15 00

I0-00<50 iloluinit- mai;nL'siti- 15-00
fiui' Rrist*

l.VOO';s dolomie maiïné:*iti- IftOO
que itri"«'

40 ilolomie magnésiti- 9-00' 1400

1.1 00'néac.

.

néinit 10 00'

2 dolomie maKné^n ').7«!
1 S 00

que Krossièrem* tu

cristalline
néant 7 OOl

néant 8 -(«)'

' 5 dolomie masnfsiti- 1.1 (K)'

« ()0lnéant
10 doloiiiii' maKnésiti- 10 flO> 14-00

(liie grise

iié.int - . 7 -00'

néant y 1)0'

tn >Io!ri[iii>- lil.tni lIMt 7-IH(> .'4 (H)

40 ilnItiiMi' m,ik'n('''^iti- (K)' 1 ,s (M)

im- Hri>*.'

50 <lol(miji.- iiiaKiié-iti- SI (10' 15-00

25 dolonii»* ni;i«tu'-;iti U-00' 14 00

(iolmiiii iHiinnrsili- 8-6H 1 1 (Ml

liolitmie tnaunOsiti- <>-(M)' 1.1 00
iMii' liiise

.S ditUniii" inagnésiti- 10-00' 1400
i

..0 12 00'serpentine.

1. Estimés.
2. Déterminés par Mlle C.-M. Stcwart. Division des Mines. Ministère dra Mines.

à
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Les données qui ont fourni les évaluations sus-nomniéts sont ceilis (|ui

Miivcnt :

Cisemrnt voisin du trou d* tondf numéro 23.

Ktcmluf horizontali', 2. KM) pirds carrés

l'rofoiidour, W pieds.
. .

Composition: magnésitc, 60 pour cent; dolomie maunihiliquc, 10 pour uni : >ori»tiitinf,

30 pour cent.

Cistments voisins des Irnus dt sonde numéros 22, 24 et 25.

Klt-ndiii' horizontale, 6.500 pied» carrée*.

l'rofondeur moyenne vérifiée, 135 pieds. ....
l omposition; magnésite, 40 pour cent; dolonii. mannesituiue, 25 pour cent ;

^-riientine,

iS pour cent.

Gisements voisins des trous de sonde numéros 27 et 28.

Étendue horizontale, trou 27, 600 pieds carrés, et trou 28, 600 pieds carrés.

Profondeur vérifiée, 50 pieds. ...
Composition: magnésite, 50 pour ce" ; dolomic mannesiti(|uc. .s pour c nt ;

s«.rpentim-,

45 pour cent. ...
.Nombre de pieds cubes de magnésite et d<? dolomic maunesitique dans 1 tonne. \Z.

Espace non en vue entre les afflettrements II et III.

Dans l'espace non en vue, compris entre les affleurements II et III, il y

;i trous (le sonde (voir tableau V) qui ont révélé la présence d'environ 90.000

tonnes de dolomie magnésitique.

Voici les données qui justifient cette évaluation :

Ktcndue horizontale. 20,000 pied» carrés.

l'rofondeur vérifiée. 80 pieds.
.

( omposition: dolomie magnésitique, 70 pour cent; serpentine 30 pour cent.

Nombre de pieds cuIks de dolomie magnésitique dans 1 tonne, 12.

Affleurement n° III.

Il y a, en vue, duns l'affleurement n° III (voir affleurement II I sur la carte

U)79 et tableau IV), environ 25,000 pieds carrés de surface rocheuse composée

comme suit:

Magnésite, 65 pour cent.

Dolomie magnésitique, 15 pour cent.

Serpentine, 30 pour cent.

Les huit carottes obtenues avec la perforatrice diamentée. n°' 1 à 7 et 29

dans le gisement et son voisinage (voir tableau V) ont procuré la matière

suivante:

Magnésite, 60 pour cent.

Dolomie magnésitique, 13 pour cent.

Serpentine. 27 pour cent.

En calculant le nombre de tonnes dt magnésite et de dolomie magnésitique

<liii se trouvent dans l'affleurement n" 3, on peut se convaincre que le gisement

-.nii-.r r-ip.tif nt au moins 60 pour cent de magnésite, et 13 pour cent de

dolomie inagnésitique.

Par le fait que le trou de sonde n° 29 fut perforé dans une platière argileuse

en dehors de l'affleurement, l'étendue horizontale du minerai magnésitique
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(HIC I'dh s.iit l'xisiir (l.ins r.iftlcun'nK'nt n° Ifl, priit ('tr.' rl.irj,'ie (!<• façon à

inclure la maliorc ((ui l'st <l>ins it- vcjisinage de te trou île Muule.

En st" basant sur les déductions précédentes on peut invoquer le» données

qui sui\cnt pour »'-\'.ihuT le noniluc de tonnes île inav'né^iic vt de d». jmio-

magné^iiiiiuc in \Uf ilans l'artleiirenHiit n° III et son voisinaj^e:

Klt niliii- liDriziint.ili-. .U),()(M) piids i arri's.

Profondeur moyenne vérifiée, 125 pieds.

Proportion de la maRnésite, 60 pour cent.

Proportion de la dolomie magnesitique, 1.) pour rent.

Nombre de pied» cubes de magnésite et de dolomie magnénitique dan* 1 tonne, 12.

Le nombre de tonnes de magnésite et de dolomie magnésitique dans le

gisement est, par con.séquent, comme suit:

La magnésite, t87,.SOO tonne».

La dolomie magnésitique, 40,600 tonnes.

Les évaluations qui précèdent quant au nombre de tonnes de magnésite

et (le dolomie maRné^ititiue qu'on trouve dans le lot 15, rang XL Grenville

sont données ici en rés^unié:

Magnésite. Dolomie
magnésitique.

Affleurement n" 1 192,000 37.000
Affleurement n° II 39,000 18,700
Entre les affleurements 11 et III 90,000
Affleurement n" IV 187,000 40.600

Total 418,000 186,300
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'Déterminé! par Mit» D, M. Stewart. Oivision des Mines. Ministère des Minei*.



45

liibUau \ l)eun(>lii)n s.immittrr df larnllfs, formres par Ui fH-rloruIruf JuimiiHlèt tt provenant

4ê titemms 4* mat»t»tU dans ttM 15, rang XI. tanleH 4* GrimiUt.
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i"t 5 «8 .U IH 142
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5 néant 6(. 2 Ml 98
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néant néant néant 00 60

'Evalué».

Dans l'extraction de la magnésite, dans la propriété' en question, on se sert

(II- la méthode ordinaire d'exi)l<)itation à ciel-ouvert avec des treuils a vergue et

(les treuils de mine (planche XI). Les grands amas de serpenliiii i-i de dolomie

rencontrés dans les puits sont déchargés dans des wagons et transportés aussitôt

aux haldes. D'autre part la magnésite est transportée vers des plates-formes à

schéida^e où on la casse et la trie.

L outillage, --iir :e terrait , comprend un certain nombre de chaudières, qui ont

i!!!'.' f'j!! ',' totiih- .?50 chevattv-vapeur. 3 com.presseurs à air, 4 doublfs treuils

à tambour, 4 treuils à vergue, plusieurs perforatrices, des pompes et d'autres

machines nécessaires.

..
i
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Des baraquements pour loger jusqu'à 200 ouvriers ont été élevés sur le dit

terrain, et un jictit chemin <lo fer ,1e 14 milles de long a été construit allant

jusqu'aux gisements depuis un enilroit sur le chemin de r C anadien du

Pacifique, à 2 milles à l'est de la station de C.renviUe. Kn étahh.sant cette voie

ferrée on se servit de travirses assez longues ii..iir que la voie étroite pÛt être

transformée en voie normale. On s'est procuré aussi des locomotives et des

wagons assez légers pour le service.

Lot 15, rann X, canton de Crenville.

On sait qu'il y a des gisements de iiKi^nt ^ite ou de dolomie magnésili(|ue

,ians dei.x eiulroit> de cetti- propriété, l u <le ces gisements se trouve à Texlré-

mité nor.l du lot et prés du côté ouest de la voie ferrée (|ui mène aux puits de la

ScottishCanadian Magnesite Compain dans le lot voisin du rang XI. 1- •i""-*'

. isc ment se tnn.ve à Textréniilé sud <lii lot flui avoisine les gisemenis de la Norlh

W-rican Magnesite C ompanv, dans la loi 15, rang IX. I.e gisement du not-d

se trouve associé h un affleurement de di..p>ide qui s'étend sur une hmgueur de

(,00 pied- h long 'lu l>or.l est d'une crête de gneiss, grenatifère et de (luartzile.

11 se compose surtout de .loiomie et. i.ien <iu il iniisse se trouver une matière de

meilleure qualité au-dessous de la platière argileuse cpii avoiM.n le gix inent dans

ks parties (,ui sont en vue tout au moins, il n'y a pas assez de dolom.e pour en

taire du commerce.
, t i i

Le gisement qui est au sud de cette proiiriété se trouve . tre -tir le bord non

I

de la crête de magnésite. de ([..limiie magnésilitiue et de serpentine qui affleure

à l'extrémité nord de la propriété McPhee (lot 15. rang IX, canton de Grenville)

.

I 'étendue et les rapi)orts géologiques de ce gisement sont mdi«iués dans 1
afflenn-

ment n° 4, carte U)7<^: le caractère physique et la teneur en chaux d'échantillons

re. ueiUis à la surface du gisement sont donnes dans le tableau VI. 136 la partie

en vue de raffleurement. les pour cent se composent <le magnésite contenant

moins de 1 2 pour ceql de C'aO ; 55 pour cent se compose de dolonne magnesiticiue

contenant plus de 12 pour cent de C'aO; le reste, soit 10 pour cent, se compc.se

de serpentine. Eu égard au fait que la ,.artie .h. gisetnent .Mchée ,K,ir les débris

rocheuy se trouve au-dessous du fond du puits, là où se rencontre prob.d.lemcnt

la meilleure (lualité de la magnésite, on peut admettre que la proportion de

magné'.ile, par rapix.rt .'i la dolomie magné>iti<iue et à la serpentine présentes

dans ),^s parties en vue du gisement, n'est pas moindre iiue relie du gisement

tout rniier; et c'est d'après les données suivantes que la quantité de tonnes de

magnésite dans le gisement peut Ctre évaluée.

Superficie. 30,n<M) iiU-ds carres.
i , o ;s

I ..urcentaKC di- nia,'m>ite omtonant m...n> <lr 12 piur . . ni <!. ( al »
.i.--

I oiirrentase Hr <l..lomi.-.iii,i«msiti.|in' ( ..menant plu;, de 12 p.mr rent .le ( ..U, .
s.

l'r.)fondeur adiiii^.', 25 pi.-d-.

Buantité de magnésite, 2..StKI tonnes,

uantité de dolomie-magnésitique, 4.000 tonnes.

( )uel(,uer, tonnes de magn«:-sile furent extraites de ce gisement par 1;. Scot t ish

C.madian Magnesite Company, propriétaire de ce terrain, pendant 1 hiver ce

1915; mais depuis lors aucun travail n'a été entrepris dans ce gisement.
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i ahtedii VI. Caractère physique et teneur en chaux des échantillons de magnésite tirés de

l'affleurement de mapiésile du lot 15, rang X, canton de Grenville.
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in.(t nn néant 1 U IMll
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scintillant fin néant 1 1 562

scintillant lin néant 12 (X)'

mat lin néant 18(»0'

scintillant à mat hn néant 1500
s< intillant tin néant 13- 78»

scintillant fin néant 1400
scintillant fin néant 11 00

mat hn né.int 15-00

scintillant fin néant 10- 29-

scintillant fin 10 1100

Déterminés pai Miss D. M. Stewart. Division des Mines, Mmistere des Mines.

Lot 15. ransi IX, canton de Grenville, propriété McPhee.

I.c principal giseinont dans cette propriét(:- m' i)ri->cnti- à i'txln'mité norti du

1 r.n cet tiidroil iiii rebord de maKiU'sitf el di' doloniie niagni'-siti<iue, long

• i l luiron 1.000 pieds et large de 100 à ,?00 pieds s'étend vers le noril-est le long

de la rive est du lac Whiterock. Le caractère physi(|ue et la teiu iir en chaux des

• vli.iniillons pris sur la surface de ce rebord sonl donnés dans le tableau VII, et

ics proportions de magnésite, de tlolomie magnésiticiue et de serpentine contenues

(ians les carottes de sonde ou diamant et i^ar la Harbison-Walker Refraclories

( (iinpanx de l'ittsbiirg, sont résinnées dans le tableau Vlll. Les surfaces

1 hoisies, .iux<iuelles nous renvoient les numéros du tableau XIl, se voient dans

l'.ittleurement V de la carte 1679. Les rapports gt-ologiques du gisement sont

mi mirés dans ta carte 1674,

Partie nord du coteau.

Dans la partie nord du coteau il y a une surface totale d'environ 75,000 pieds

1 .irrés, sur lesquels 10,000 pieds carrés (surfaces l à 5.^, affleurement V, carte

I079) sont composés de la façon suivante:

\Ia«nésite contenant moins de 12 pour cent de Ca<), 25 pour cent.

i >()li>mie m.iKnésitique ctmtcnant plus de 12 pour cent de CaO, 40 ixiur cent.

'-iTiH ntine. .55 iK)urcent.

Dans les six carotte.-, de la sonile au diamant tlans cette i)artie du ctitiau

voir tableau Vlll) les proiwrtions tle magnésite, de dolomie magnésitique et de

serpentine sont comme suit:

MaRnésite. 17 pour cent.

Doiomie maKnésiti<|Ue, 57 pour cent.

S'r|>entiru;, 26 pour cent.

4>»K'.2--4î
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On pourrait faire rcinarriuer à co sujet qu'il faudrait au moins dix trous de

sonde de plus, faits à la pointe dianiantée. avant de pouvoir déterminer complète-

ment l'étendue et la qualité de la matière contenue dans la partie nord du coteau

de la propriété Mcl'hce.

P^^r le fait que les parties de la surface du coteau d'où proviennent les échan-

tillons sont fort écartées entre elles, il est probable que les moyennes des pour-

centages de magnésite et de dolomie magnésitifiue obtenues dans ces échan-

tillons se rapprochent davantage des moyennes réellement présentes (tout au

moins dans les parties supérieures de rebord) que ce n'est le cas pour les carottes

obtenues par la perforatrice diamantée Si, en évaluant le nombre de tonnes de

magnésite et de dolomie magnésitique qui existent dans la partie nord du coteau

et en admettant par conséquent que la moyenne inférieure obtenue pour chaque

partie constitutive (17 pour n-nt pour la magnésite, et 40 pour cent pour la

dolomie magnésitique) peut-être consitlérée comme présente, il est raisonnable

d'admettre comme chose certaine que les évaluations qu'on en déduira repré-

senteront le chiffre minimum de tonnes réellement présentes.

Nous indiquons ici les données qui permettront u- évaluation minimum:

Étendue horizontale. 75,000 pieds carrés.

Profondeur moyenne vérifiée, 100 pieds.

Propiiriion moyenne admise, de mannésite. l.'> pour i» Jit.

Proportion movcnnc admise de dolomie magnésitique. 40 ptMir cent.

Nombre de pieds cubes de magnésite et de dolomie magnésitique dans I tonne, 1/.

En se basant sur les données qui précèdent, on estime que 94,000 tonnes de

magnésite et 250,000 de dolomie magnésitique se trouvent dans la partie nord

de l'affleurement McPhee; mais, en attendant qu'un marché s'ouvtc pour la

dolomie magnésiticiue, il est peu probable qu'on pût tire, parti dans le commerce

de plus de 25,000 tonnes sur les 94,000 tonnes susdites.

Partie sud du coteau.

Dans la partie sud de l'affleurement du terrain McPhee, il y a une étendue

de .S2,000 pieds carrés en vue et compîj.>ée approximativement de la façon que

voici (voir les surfaces 54 à 135, affleurement V, carte 1679, et tableau VII):

Magnésite. 70 pour leiil.

Dolomie ma^iii^ilique, 20 pour ceot.

Seri>entine. 10 pour cent.

En detlans de cette étendue on a perforé au diamant deux trous de sonde

numéros ,^9 et 40, L'un, le trou n° ,^9 fut sondé à une profondeur de 180 pieds,

mais le n° 40 fut commencé à quelques pieds à l'est d'une lentille de dolomie,

plongeant à l'est (voir carte 1679, surface 97), comme conséquence on rencontra

de la dolomie à une profondeur de 15 pieds, et après avoir avancé de 9 pieds

dans cette roche on arrêta le sondage. On est donc sans renseignement quant

;\ l'étendue de l," magnésite dans la portion sud de l'affleurement McPhee, dans

la profontU . -.ti-f dim^ !=• ^ tin j^i- Hii trou de sonde ^0, et c'est pour cela que

l'évaluation suivante de la quantité de tonnes en vue est probablement infé-

rieure à la cpiantité réellement existante.
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En se basant sur les déclarations habituelles, le nombre de tonnes de magné-

site et de dolomie magnésitique en vue dans la partie sud de l'affleurement

McPhee peut être évalué d'après les données suivantes:

—

Adjacent au trou de sonde n° 39:

Étendue horizontale, 5,000 pieds carrés.

F'rofondeur vérifiée, 200 pieds.

Proportion admise de magnésite, 70 pour cent (tableau VIII).

Proportion admise de dolomie magnésitique, 15 pour cent (tableau VIII).

Son adjacent au trou de sonde n" 39:

Étendue horizontale. 27,000 pieds carrés.

Profondeur admise, 50 pieds.

Proportion admise de magnésite, 65 pour cent (tableau VIII).

Proportion admise de dolomie m.ignésitique, 15 pour cent (tableau VIll;.

Nombre de pieds cubes de magnésite et de dolomie magnésitique dans 1 tonne, 12.

Le nombre de tonnes de magnésite et de dolomie magnésitique existantes

est, par conséquent, comme suit:

—

Magnésite, Dolomie

Localité magnésitique,
tonnes tonnes

Adjacent au trou 39 58 , 300 1 2 , 500

Partie non adjacente au trou 39 73 , 100 16, 900

Toul 131,400 29,400

Dans la partie sud de la propriété McPhee un petit amas de magnésite fut

remarqué comme étant associé avec du diopside sur le côté ouest du chemin

tjui mène à cette propriété, en un point à environ 300 yards au sud de l'affleure-

ment principal, et plus loin vers le sud, sur le côté est du chemin, la dolomie

ist en vue sur une largeur d'environ 20 pieds. Tout en reconnaissant que la

présence de cette dolomie est intéressante en ce qu'elle permet d'admettre qu'il

peut se trouver de la magnésite sous la platière argileuse en ces endroits, la ma-

tiùre bien en vue n'est pas assez étendue pour être d'aucune importance

industrielle.

Un exposé sommaire de la quantité de tonnes de magnésite et de dolomie

magnésitique qu'on sait exister dans le terrain McPhee est donné ci-dessous:

Magn£site, Dolomie
magnésitique.

tonnes tonnes
Partie nord de l'affleurement 94,000 250,000
P.mie sud de l'affleurement 132,400 29,400

Total 226,400 279,400
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TMeau Vll—SuUt.
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TatU—i V/;—Suitf.

Couleur

blanc de npÏKO. blanc de
lait et crdtne

crème et blanc de neige

cr^me et blanc de lait

—

blanc de neige, blanc de
lait et giia

blancdeUitetgria..

bUnc de neige

ÉcUt

scintillant

scintillant

scintillant,

scintillant

scintillant

.

scintillant.

blanc de neige et blanc de scintillant

blanc de neige et gns.. scintillant,

blanc de neige et gris... scintillant.

blanc de neige et gris

blanc de neige et g"»-

bianc de neige et blanc de
lait

blanc de lait

gris

scintillant.

scintillant,

scintillant.

Gnin

fin

lin et gros-
sier

fin

fin

fin et
moyei

fin

gns
blanc de lait..

crime, blanc de neige et

rit
blanc de neige

blanc de neige et blanc d»

blanc de neige et blanc de
lait _ .

blanc de neige et blanc de
iait

blanc de lait

122 i

li.t;

124
125
126

1271

128;
129

liO

U2(
133
134

135

blanc de nii«e et blanc de
lait

blanc de neige

blanc de neige et Rri.s

blanc de neige et liljnc de

lait

blanc de lait et gris

s<-întillant

scintillant

brillant

scintillant et bril-

lant
scintillant et btil-

lant
scintillant

scintillant . .

scintillant .

.

acintillant...

scintillant. ..

scintillant. .

.

blanc de neige, blanc de
lait et gris

blanc de neige et gris,

blanc de neige, blanc de
lait et gris

blanc de neige
blanc de neige

Uanc de neige et blanc de
lait i gris

fin

lin

fin et
moyen

fin et
moyen

fin

fin et
moyen

moyen
moyen ....

grossier. .

.

moyen à
grossier

fin

fin et
moyen

moyen . . .

.

scintillant

scintillant

.

scintillant.

scintillant

.

scintillant.

mat et scintillant

scintillant

moyen et
fin

moyen

fin et

moyen
fin et
moyen

fin

fin

fin

fin et

fin

moyen

•dntillant.
scintillant.

scintillant.

fin.,

fin.

Pour-
cent de
schéi-

dage

fin à moyen
moyen

néant

néant

S

néant

néant

.;

néant

10
25

25

néant
néant

néant
néant
néant
néant

néant

néant

néant

néant

25

néant

néant

néant
5

10

néant

10

néant
S

néant
10

néant

Matitie Kh«dée
Pour-
cent de
CaO

dolomie magnéfiti-
que contenant de
la pyrite

serpentine
serpentine jaune. .

.

dolomte blanc mat.

serpentine jaune..

serpentme verte

.

serpentine verte.

serpentine griae..

dolomie magnésiti-
que grise

dolomie magnésili-
que grise

6 OC

9 00»

6.07«
7 00"

10 00'

7 KO»

8 OO"

10 («'

12 00'

10 OC

q (Kl'

<) 4')'

9 00'

11 OC
25 OC
8 84"

6 07»

3-93>

7 OC

90C

lOOC

lO'OC

lO'OC

8 00'

90C
10 OC

11 00'

10 00'

16 00'

iioc

lonc
90C

90C

14-00

1400

'Eatiméa.

«DéUrminéB par Mlle D.-M. Stewart, Division des Mines, Ministère des Mines.
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laWeo» VIU. Description tommaire de carottes de sondâtes au diamant et provenant du fM«m«i/

de mapiisiU du lot 15, rang IX, canton de GrenvilU.

MaRnésitf
N' contir.,int moina
(lu (le 12' ; (le CaO,
trou pieds

M 2i

34 21

35 9
36 9
37 15

3S 15

39 140i
40 15

Teneur moyenne
(le la magnéstte

en CaO

Dolomie
rnavinésitique

contenant plus de

12% de CaO,
pieds

909
10-48
9-60
Il 47
10 80
9-95
7-40

86
53
28

30
35
79

32i
9

Serpentine
pieds

Profondeur
totale du trou

de sonde,
pied

31
10
43
46
7

6
7

140
«5
HO
«5
57

100
180
24

La magnésite est cxi)l()it(:e dans la propriété McPhee comme ailleurs dans

le district par la méthode du ciel ouvert. U magnésite est triée aussitôt qu'abat-

lue du front de taille, puis chargée de suite dans des chars (traîneaux en hiver)

et les résidus de la roche sont voiturés vers les haldes.

L'outillage disposé sur le terrain comprend un four en voûte pour 10 tonnes

de magnésite, quatre fours à cornue, un broyeur pour la rr^^nesite calcinée,

un transporteur funiculaire pour élever le minerai jusqu'au four (planche X)

un certain nombre de chaudières, des perforatrices à vapeur, des pompes, et

d'autres machines pour l'abattage en carrière. Des baraquements pouvant

loger 100 ouvriers ont été élevés sur ce terrain, et un chemin de 1 1
milles de

long a été construit pour mener du gisement de magnésite au chemin de fer

Canadien du Pacifique, à Calumet.

LOT 13, RANG IX, CANTON DE GRENVILLE.

La partie sud de ce lot est occupée par une crête très élevée de grenat et de

gneiss granitique, sur la pente duquel il y a des affleurements de dolomie en vue

et avoisinant la platière argileuse qui s'étend le long du Magnésite Creek. Un

de ces gisements, situés dans la partie est du lot à environ 200 pieds au nord du

chemin qui traverse la propriété, est long d'environ 40 pieds et large de 20 pieds;

un autre gisement, à 100 vards plus loin, en bas de la colline, vers le nord-ouest,

est en vue sur une longueur de 30 pieds au fond d'une tranchée. La dolomie

que renferment ces gisements est une variété grossière, blanche et cristalhne,

contenant des grains disséminés de serpentine, couleur de cire jaune, et des

lamelles de graphite. Comme la dolomie n'a que peu, même point du tout de

valeur commerciale, ces gisements n'ont pas d'autre importance que celle qu ds

tirent de la présence pré-sumable de magnésite dans le voisinage. Si, à l'avenir

ou trouvait un débouché pour la dolomie, ces gisements prendrait peut-être de

!a valeur; mais il faudrait de plus grands travaux d'abattage pour en démontrer

l'étendue.

'AnaiyM* par J. T. Donald. & Co., Montréal.
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I.OT 16. RANt. IX, ( ANTON DK CRENVUXK.

C f loi c>i >iiii<' -ur II' l>()nl oriiiu.il «l'iinr l)<itlii)!ithi(iuc (!< Ktieiss

granitique, il retK)f,e entiCTcment sur du K"ei>r-. >.uif en n rtains eiuiroii;^ le long

di' liiniii' de t i si où >e présentent des roehes de la série de (ircnvillc enfermées

dans le bord hatiiolithiiiue. l.'éten<hie la i)lus grande des roches qui. flans cette

propriété appartiennent à la série de ( .renville. si' trouve au-dessous d'une

drproMoii couxerir de drili. vers r.inj;le sud-est du lot, et c'est connue associée

.i\ei des roches «lu iine masse de doloniie et île dolomie ma^nésitique a été

découverte.

\'rr- 11' iiinp-. 'ù l eiic pr.iprii'lé fut i Aaiiiinée. au nioi> d'aodl 1*^16, par

l'auteur du |iréMiil lr.i\.'il, les seuli s liidi( .it ion. .lu'on trouva de l.i [.résence

de la mn^nésite furent ciueUpies gros blocs de m.ijinésil,dans iidrili. < i uni saillie

,1. (]M,irlVitr. .1 de diop^de. (!irii;ée \ ers 1. nonl-esl, larj;e de S pieds et lon^'lle

lie 20 pieds, et ([ui éiail en vue dans le lit d'un petit i reek. Il y avait, parallèle

à cette saillie et couverte de drift, une éminence d'environ 40 pie<i> de l.irge et

MH\ pieds de lon^,. <|iii .iNdi-inait cet alUenrement <lu côté sud-est, et qui

avait ini.' lornu' i lli|)i i(Hi.- rt i «iir direction (jui est commune ^ tous les gisements

de magnésite. Vn puits lui creusé daur. le drift par MM. Fitzsimnions et

l'.o-hari ce ([ui anun.i la diVo'-verte d'un gisement «le dolomie magnésitique

t t de dolomie qui n nlerni.iit des inclusions de diopside. Quand le gisement

fut visité par l'auteur d.- vr iiasail, en i;mvier 1917, un puits d'enxiron .^0 pieds

carrés av.iit été ( rrii>é dont le fond reposait entièrement sur la susdite roche;

ni.iis jus(|ue là aucune magnésite n° 1 n'avait été découverte.

I.OT 11, R.VNe, VlII. CANTON IMC (;RI;NVIU.I:. PROI'RIKTK C.\MPBKI.L.

A une distance de 100 pieds, au nord de la route qui traverse l'extrémité

sud de ce lot, luic inaKué^ite doloniilique était in vue tout le long du

fond d'une tranchiT de 50 pieds. Cette magnésite dolomitique est une

matière cristalline, à grain de moyenne grosseur, uniforme, blanche, et

contenant des grains disséminée de serpentine d'un jaune couleur de cire,

l.a teneur en chaux de cette magnésite dolumilitjue n'a pas été déterminée

chimiquement, mais son caractère physique inditiue qu'elle en contient

probablement au moins 20 pour cent.

I.OT 12, k.\Nl. VIII. NOKl), l.WÏON 1)1. l.RIN VII.I.I..

I,. ulM iurni de doloniie niaiinésitiiiue du lot 12. r.mg VllI. .ui nord, canton

de (Irenville. .se compose d'un grouiie de grands blocs situés près de l'extrémité

sud du lot en un lien à quel(|ues centaines de pieds à l'est de Calumet Creek ei

:i environ 400 pied- .m nord-ouest de l.i mai,Miésite dolomitique en vue au fond

de ia iranciiée du ioi 11. On lu- peut i.a> éi.ii,iir de f;ic,()n poMli-.c >|ue les blocs

<|U! constituent ce gisement proviennent de la roi lu m.issive sousjacente, mais

leur ri ssemlilaii. (• .,\ i r l.i rodie massive située U linéiques centaines de pieds

\ ers l'est inviier.iit ,'i croire que i el.i se peut. I n échantillon de la matière de
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hl.K-. ramassa- par R.-L. Broadln-nt, fut analysé par R. A. A. Johnston rit-

la C ommission géologique et donna le résultat suiv ant :

,
. •

. 6ô .?S
I

r cent.
( arlioiiatr <1>' inaKUt-Miini H-9b "
( arlionalc lie < alriuin 'sut, >•

MaKiiûsic s.)ii> une aiitri' lormi- .lu rarl«.natf •» »o

I.OT 11, KAN(; VIII. Sl'D, CANTON DE flRKN VIIXK.

I a inagnésiie d..l.Hnili<iue e.l en vue au tuiul .l un ,.uits de 25 pieds carrés

,, d-une tranchée de 20 pieds de long sur la p. nte .U f-m. m .1 un., .m.n. n.v

,,, prc-s de l'an,!.. n..nl-.,uest de ce lot. et à env.r.m 200 yanU

,u .u.l .1.- la n.agnésite d<.l...uit..,u.. en vue au fond de la tranchée dans la pro-

priété CamplR-ll. l-a matière en vu. , à en.lr.,i,., est sembla .!.•.. t..u-..^anls

1, n,aum.si„. ,l„l„n.ii i.p... tr.-uv.-e .lans la propriété C-ampbeli av.nsmante. et

l.n'i N..ir ,u il y a peui-Cire une. tré> grande étendue de cette roche dans la loca-

lité.

l.OT 12. KAN.. VIII. M I), ( ANTON- DK (iRKNVIM.K.

r„ •„!,„. ruurnu- nMi;nésite tme, bianeite et brillanii^ se ruieonl..- aus^i

,lu.s le loi 12. au sud-ouest du Calumet Creek. l.a plus grande partie de ce

bloc est enterrée dans de l'argile et <lu s.ible. >ort. qu'-n n a pu d.Merm.n. r

,H 1, nature .lu bloc entier, ni ses rapports avec la roche
'"f

'''^^^ ^•'"^J'";"';-

l „c expédition .le 52 tonnes de magnésite tirî-esdece bloc fut faite par MM.

1 ilzsimmons et Boshart pendant l'été de 1916.

LOT 9. RAN<; XI, ANNKXE UE (.RI NVILI.K.

Une magnésite dolomitique serpentine >e reiu-ntre dans .e l..t. sur la riv

,l,.,it.. .lu l u- Papineau ou Commamlant. A Tendr.m que ^^>^'^^^ ^J^^'^^'

la matière d..lomiti.,ue formait une dépression d'env.ron 100 à 200 pieds de

large et de plusieurs centaines de pieds de long .,ui faisait saillie vers le nord

entre une petite b..ie et la partie principale du lac.

I n échantillon ramassé par l'auteur dans ce gisement et analysé par H.-A.

Leverin, de la division des Mines, donna la composition suivante:

. . .
36-60

* ''^ 6,1 -66
Mk*.";. (MO
lnst>Uible

Total
l""-^"

m gi.<>ment de l.i nu-.ne matière se rencontre- tu.us a-t-on dit-dans

l'intérieur du pays, mais ne fut pas examiné par l'auteur.
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LOT 21, RANG I, CANTON DE HARRINGTON.

Tout près (11- ri'xirômit6 nord de rc lot un amas de rhaux cristalline de

forme triangulaire, appartenant à la série Je Grenville fait saillit-, dans la rivière

R()(i;<L' i t frirnic rc (pi'on appelle comnuint inent le rapide de Marble. Du côté

ouest le caliaire avoisine une éminc lui- de <iuan.zite de Grcnville. et le long de

ce contact il y a un chenal de hautes eaux si bien que l'amas de chaux devient

un îlot pendant les temps d'inondation. La masse insulaire de calcaire a une

longueur approximative de 250 pieds et une largeur de 100 pieds. Elle se com-

pose d'une chaux cristalline d'un grain moyen, et contenant des grains diss^-niincs

d'une serpentine couleur jaune de cire et brun rougeâtre, et de nombreuses

masses nodulaires ou lenticulaires de serpentine et d'une dolomie blanche assez

grossière. En un endroit l'inclusion d'une masse de i alcitc cristalline et poreuse

fut également remarquée. La serpentine disst'niinée est concentrée en bandes

dont la direction est vers le nord-est et (jui plongent vers le nord-ouest, se con-

formant ainsi dans leur direction et leur plon^remcnt ;\ la structure du fjuartzite

qui l'avoisine. Près de l'extrémité nord de la masse on remarqua qu'une lentille

froissée de dolomie graphitiqui', grossière et blanche d'environ 12 pieds de long

était enfermée dans un calcaire ruhané dont les plis corres()ondaicTif ;\ ceux

de la masse dolomitique, indiquant par là et très clairement que la forme actuelle

de la masse dolomitique est le résultat d'une déformation.

Autant tiu'on ])ut l'obsi-^v , il n'y a pas de magnésitc dans cette localité,

et la quantité de dolomie qui s y trouve est très limitée. Le gisement est

cependant intéressant parce que sa structurée lenticulaire et rubanée ressemble

d une fa(,on frappante à celle des principaux gisements de magnésite dans ce

district.

LOT 7, RANG K, CANTON DE C.RENVILLE.

On n'observe dans ce lot aucun gisement proprement dit de magnésite,

m.\]< il s'y trouve un bon nfHTihre de blocs d'une magnésite blanche, fine et

brillante, d'excellente qualité, situés tout près de l'extrémité nord de la pro-

priété. Ces blocs sont intéressants parce qu'ils dénotent la prér^ m < d'un gise-

mi'iu de magnésite non encore (lécoii\ert dans ce district.

Dans la région de (irenville, la direction du mouvement glaciaire a été

approximativement du nord au sud, de telle sorte (lue tous les blocs de magnésite

(lui furent transportés se trouvent au sud du gisement d'où ils proviennent. Il

est donc évident ()ue les bloi s trouvés dans le lot 7, rang X. du canton de Gren-

ville, ne provenaient d'aucun des gisements connus dan^ le districi. mais d'un

gisement non encore découvi't < ui se trouve soit à l'extrémité nord du lot 7, ou

vers le nord dans la direction du (ireen Lake.
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CHAPITRK V.

SOMMAIRE ET CONCLUSIONS.

Nous donnons ici (juelqucs-uns de» plun imporiunts n'-Miliats (|ui' l'.'uulc

,lu l aractt rc. d<' l'étendue et des rapiwrts des gisements de magnésite de (Iren-

vilk- nous a fait coiiiiaîtri-.

Les Kisemenls appartiennent aux premiers temps do la période pri c am-

l.rii nne et se rencontrent associés avec les groupes métamorphiques de sédiments

(chaux cristalline, gneiss, à grenat-silHmanite. et quartzite) connus sous le nom de

séries de Grenville.

Tous les gisements jusqu'ici découverts dans le district si- remontrent dans ks

I)lus urandes valU'is, ci lks dans lesfiiiillcs l'arRile marine ft le sable ont été dé-

posés sous forme stratifiée. Au moyen de cette matière les jjisenier ts affleurent

en crêtes ou groupes d'arêtes qui s'étendent jus(iu à 1,000 i)ie(ls en lonRUcur et

MM pieds en largeur. Les crêtes ou éniinences dans les(|uelles la magnésitc est

tr()u\<-e sont composées surtout de magnésite. de doiomie, de serpentine et do

(liopside. La proportion de magnésite sans dolomie, ou de dolomie sans magné-

,itc dans les j;iscments est rei)endant petite, ces minéraux étant, en général.

mélangC-s assez intimement et en proportions variables. Les gisements ont tous

subi de telle» déformations depuis leur origine, que des amas de serpentine, de

.l,.l,)iiiie et d'autres mélanges de ces minéraux ont été serrés en forme de

k'nlilles,
.

,

L'étude du caractère et des rapports de pes gisements a paru justifier la con-

( lusi<.n qu'ils sont d'origine métamorphique et qu'ils ont été formés par le rem-

placement du faci- ur calcaire de la sé-rie Grenville. sous l'action de solutions

riches en magnésie.

Si la magnésite contient partout plus ou moins de dolomie, le sondage au

diamant et d'autres tr.ivaux de développement ont prouvé qu'il y a là de grands

amas de magnésite dans les(iii. Is la icn. iir en chaux, due A la présence de la

doiomie. s'él. -e du 7 au 10 pour cent. I n exposé sommaire du nombre de

tonnes de magnésite et de dolomie magnésitique en vue dans les diverses pro-

priétés est donné dans le tableau suivant

Propriété minière

Magné.sitc contenant
moins de 12' é

de C aO,
tonnes

Dolomie magnésitique
contenant olus de

12' r de CaO,
tonne-.

Lot 1.?, rang 1. ranton de Harrington i

f- lîJÏ!
I.ot IS, raiiK M .anton de (Iren ville i

, o
'

1 ui 15, ran^' \i. canton de C.renviUe
! i'«v

1 ..1 15. r..ni; .\, canton de (.rcnville i

.lï!

1,1,1 15, iMiis IX, canton de ( .renville !
220, 4UU

XAm
O.tKK)

186,300
4,000

279,400

i ,., ,1
080, MIK. 483,700

sente dans Iff diflérrata terrains, vu nue quelques gweraenHont ote plus urnemcni exp.nres par la ix:

cl il autres travaux de développement.
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Biotite granité gneiss
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No I

Outcrop

Dia.^raun showing ma^nesite deposits,

Lot /5 . range X/, Grenv/Z/e ttmnsNp. Argenteuil county. Québec

ScaJe of feet
tÊÊ )f a m «5» MO

Ca.taJogi/f V,9 .'675

Rcprinl

Xi

5 Cla.l iAl 1^ j Bouidery drift

Biotite grajute gneiss
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r ~] M<i^nes te, nagne^tp dolom te
te-.^. nA and ierpentine outçropb
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—

1
¥aènp', /nti^' ier^/te dolomite
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Gec!n^:C.3i Sur vey. C ara ia. Sa.taJogue No. 1674
Dia,gra,m shotving magnesite deposits. Rtprmt

Lots /5, ranges tX aità X , Grenvilletownship,/1r;^tieuil coiMity, Québec.
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